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GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

1. Ácido. 

Sustancia que en disolución aumenta la concentración de iones de hidrógeno y que se 

combina con las bases para formar sales. 

 

2. Ácido aspártico. 

EL ácido aspártico o su forma ionizada, el aspartato (símbolos Asp y D) es uno de los veinte 

aminoácidos con los que las células forman las proteínas.  

 

3. Ácido glutamínico. 

Uno de los veinte aminoácidos esenciales que componen las proteínas. 

 

4. Acidófilo 

Un Acidófilo (del griego, textualmente, "que ama el ácido") es un organismo, o la estructura 

del cual, que se desarrolla preferentemente en un medio ácido. Suele tratarse de bacterias y 

otros organismos muy simples que son capaces de desarrollarse en condiciones de pH 

demasiado bajo para la mayoría de formas de vida.  

 

5. Adsorción. 

La adsorción es un proceso por el cual los átomos, iones o moléculas de gases, líquidos o 

solidos disueltos son atrapados o retenidos en una superficie. 
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6. Agua potable. 

Llamamos agua potable al agua que podemos consumir o beber sin que exista peligro para 

nuestra salud. El agua potable no debe contener sustancias o microorganismos que puedan  

provocar enfermedades o perjudicar nuestra salud. 

 

7. Amorfo 

Amorfo (del griego, prefijo a, negación, y la palabra morfo, forma; literalmente, sin forma.) 

es una de las estructuras que pueden adoptar los materiales en estado líquido y en estado 

gaseoso. 

 

8. Anaerobios 

Adjetivo que significa ‘que no precisa oxígeno para vivir o para producirse’. Se aplica tanto a 

organismos vivos como a actividades o procesos: «El proceso lo llevaban a cabo 

microorganismos anaerobios» (Jarabo Energía [Esp. 1984]); «La digestión anaerobia consiste 

en la fermentación de residuos vegetales o animales y agua en ausencia de oxígeno» (Pardo 

Fuentes [Esp. 1993]).  

 

9. Análisis. 

Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. 

 

10. Basificar. 

Hacer compuestos básicos. 

 

11. Biomasa. 

La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y 

desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente. Las plantas transforman 
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la energía radiante del sol en energía química a través de la fotosíntesis, y parte de esta 

energía queda almacenada en forma de materia orgánica. 

 

12. Calibrar. 

Establecer con exactitud la correspondencia entre las indicaciones de un instrumento de 

medida y los valores de la magnitud que se mide con él. 

 

13. Calidad. 

Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con 

respecto a las restantes de su especie. 

 

14. Colágeno. 

Sustancia proteínica que se encuentra en el tejido conjuntivo, óseo y cartilaginoso, y que por 

la acción del calor se convierte en gelatina. 

 

15. Coloide 

El concepto de coloide se emplea para nombrar a aquella sustancia que, al encontrarse en un 

líquido, se dispersa poco a poco. Un coloide se compone de dos fases: una fase dispersora y 

una fase dispersa. 

 

16. Cromo 

Existen varios usos del término cromo, cuyo origen etimológico se encuentra en el vocablo 

latino chrôma (que puede traducirse como “color”). El concepto puede aludir al elemento 

químico de número atómico 24. 
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De símbolo Cr, el cromo es duro aunque se quiebra con facilidad. Sus sales pueden emplearse 

como mordientes (para la fijación de colores), mientras que sus óxidos y cromatos se utilizan 

en pinturas. 

 

17. Curtir. 

El verbo curtir procede del vocablo latino conterĕre, que puede traducirse como “machacar”. 

El término tiene varios usos de acuerdo al contexto. La primera acepción que menciona el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE) alude a la preparación y el tratamiento que 

se le da a la piel que se obtiene de un animal para su conservación. 

 

18. Curtiembre. 

La noción de curtiembre, también mencionada como curtiduría, refiere al sitio donde se lleva 

a cabo el proceso que permite transformar la piel de un animal muerto en cuero.  

 

19. Decantación. 

Procede del vocablo latino decantatio. El concepto alude al acto y el resultado de decantar: 

lograr la separación de sustancias que presentan distinta densidad y se encuentran en un 

medio líquido. La decantación, por lo tanto, implica disociar un sólido de un líquido, o un 

fluido más denso de otro líquido. 

 

20. Desechar. 

El verbo deshacer tiene múltiples usos. Puede tratarse de la acción consistente en 

descomponer o desarmar algo, quitándole su estructura o forma. 
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21. Emulsión. 

La etimología de emulsión nos lleva al latín emusio, derivado de emulsus (que se traduce 

como “ordeñado”). En el ámbito de la química, se llama emulsión a la dispersión de un fluido 

en otro con el cual no puede mezclarse. 

 

22. Espectrofotometría. 

La espectrofotometría es un método científico utilizado para medir cuanta luz absorbe una 

sustancia química, midiendo la intensidad de la luz cuando un haz luminoso pasa a través de 

la solución muestra. 

 

23. Filtración. 

Se denomina filtración al proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión por 

medio de un medio mecánico poroso, también llamados tamiz, criba, cedazo o filtro. 

 

24. Floculación. 

La floculación es un proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias 

denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, 

facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. 

 

25. Gama. 

Serie de cosas pertenecientes a una misma clase o categoría, especialmente las que, dentro de 

ella, están clasificadas de acuerdo con la talla, el precio, la duración, etc. 
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26. Hidróxido. 

Los hidróxidos son un grupo de compuestos químicos formados por un metal y el grupo 

funcional OH, (ión hidróxido, OH-), denominado grupo hidróxido o hidroxilo, que actúa con 

número de oxidación -1. 

 

27. Hipótesis. 

Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una 

argumentación. 

 

28. Hongos. 

Reino al que pertenecen los organismos sin clorofila, provistos de talo, generalmente 

filamentoso y ramificado, mediante el cual absorben los principios orgánicos nutritivos del 

medio, de tamaño muy variado y reproducción preferentemente asexual (por esporas); viven 

parásitos o sobre materias orgánicas en descomposición o parásitas de vegetales o animales. 

 

29. Insoluble. 

Que no puede ser disuelto ni diluido. 

 

30. Limites Máximos Permisibles (LMP). 

Es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión que al ser excedida causa 

o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. 
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31. Membrana. 

Lámina de tejido orgánico, generalmente flexible y resistente, de los seres animales o 

vegetales, entre cuyas funciones están la de recubrir un órgano o un conducto o la de separar 

o conectar dos cavidades o estructuras adyacentes. 

 

32. Microempresa. 

Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía 

de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa cuenta con 

un máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la 

microempresa suele trabajar en la misma. 

 

33. Molécula. 

Agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una 

sustancia pura y conserva todas sus propiedades. 

 

34. Nucleófilos. 

Del reactivo químico capaz de ceder electrones a un átomo de carbono de un compuesto 

orgánico, formando un nuevo enlace. 

 

35. Operación unitaria. 

Una operación unitaria se define como un área del proceso o equipo donde se incorporan 

materiales, insumos o materias primas y ocurre una función determinada ya sean actividades 

básicas que forman parte del proceso donde solo ocurren cambios físicos. 
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36. Oxidación. 

Fenómeno químico en virtud del cual se transforma un cuerpo o un compuesto por la acción 

de un oxidante, que hace que en dicho cuerpo o compuesto aumente la cantidad de oxígeno y 

disminuya el número de electrones de alguno de los átomos. 

 

37. pH. 

Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. 

 

38. Piel. 

Capa de tejido resistente y flexible que cubre y protege el cuerpo del ser humano y de los 

animales. 

 

39. Polaridad. 

Propiedad que tienen algunos agentes físicos de acumular sus efectos en puntos opuestos de 

ciertos cuerpos. 

 

40. Porosidad. 

La porosidad o fracción de huecos es una medida de espacios vacíos en un material, y es una 

fracción del volumen de huecos sobre el volumen total, entre 0-1, o como un porcentaje entre 

0-100 %. El término se utiliza en varios campos, incluyendo farmacia, cerámica, metalurgia, 

materiales, fabricación, ciencias de la tierra, mecánica de suelos e ingeniería. 

 

41. Precipitación. 

La precipitación es un proceso de obtención de un sólido a partir de una disolución. Puede 

realizarse por una reacción química, por evaporación del disolvente, por enfriamiento 



XVI 

 

repentino de una disolución caliente, o por cambio de polaridad del disolvente. El sólido así 

obtenido se denomina precipitado y puede englobar impurezas.  

 

42. Proceso unitario. 

Comprende la transformación o alteración en la estructura química de la materia a través de 

fenómenos químicos como son las reacciones químicas. 

 

43. Protón. 

Partícula elemental del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica positiva. 

 

44. Reactivo. 

Sustancia que, por su capacidad de provocar determinadas reacciones, sirve en los ensayos y 

análisis químicos para revelar la presencia o medir la cantidad de otra sustancia. 

 

45. Remoción. 

La palabra remoción proviene del acto de remover. Remover es justamente quitar o sacar 

algo de su lugar, independientemente de que sea reemplazado o no por otro. 

 

46. Sedimentación. 

La sedimentación es el proceso por el cual los materiales transportados por distintos agentes 

(escorrentía, glaciares, viento) y procedentes de la erosión y la meteorización de las rocas son 

depositados, pasando a ser sedimentos. 

 

47. Solubilidad 

Capacidad de una sustancia o un cuerpo para disolverse al mezclarse con un líquido. 
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48. Suelos. 

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos organismos y 

crece la vegetación. Es una estructura de vital importancia para el desarrollo de la vida. El 

suelo sirve de soporte a las plantas y le proporciona los elementos nutritivos necesarios para 

subdesarrollo. 

 

49. Tecnología. 

La tecnología es el conjunto de conocimientos con las que el hombre desarrolla un mejor 

entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para la optimización de la vida. 

 

50. Temperatura. 

La Temperatura es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee. 

Toda sustancia en determinado estado de agregación (sólido, líquido o gas), está constituida 

por moléculas que se encuentran en continuo movimiento. La suma de las energías de todas 

las moléculas del cuerpo se conoce como energía térmica; y la temperatura es la medida de 

esa energía promedio. 

 

51. Toxicidad. 

La toxicidad es la capacidad de alguna sustancia química de producir efectos perjudiciales 

sobre un ser vivo, al entrar en contacto con él.  

 

52. Valores Máximos Admisibles (VMA) 

Aquel valor de la concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos y/o químicos, 

que caracterizan un efluente no domestico que va a ser descargado a la red de alcantarillado 

sanitario, que al ser excedido causa daño inmediato o progresivo a las instalaciones, 

infraestructura sanitaria, maquinarias y equipos de los sistemas de alcantarillado y 
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tratamiento de aguas residuales; y tiene influencias negativas en los procesos de tratamiento 

de las aguas residuales. 
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RESUMEN 

      Recuperación de cromo total de aguas residuales de la curtiembre “INCAPIELES” por el 

método de precipitación química con  Na(OH), es una investigación científica motivada en 

conocer el proceso de curtido de pieles  y uno de sus impactos ambientales significativos del 

proceso que es la concentración de cromo total en los efluentes después del proceso de 

curtido. 

     El alcance de investigación está centrado en obtener la concentración de cromo que puede 

ser recuperado del efluente del proceso de curtido después de la precipitación con Na(OH).Y 

con esto brindar una solución para reducir este elemento en los efluentes vertidos para su 

disposición final . 

     Tiene como objetivo principal recuperar la mayor concentración de cromo total de los 

efluentes del proceso de curtido  de la empresa curtiembre “INCAPIELES” aplicando el 

método de precipitación química con Na(OH) , con el  fin de reducir la concentración de este 

elemento en los efluentes residuales, que de acuerdo al análisis en laboratorio la carga de 

cromo total en la descarga de los botales después del proceso de curtido genera 4334.07 mg/l. 

concentración elevada por sobre los límites máximos permisibles vigentes.  La Hipótesis de 

la investigación, plantea que el proceso de precipitación con hidróxido de sodio (Na(OH)) 

permita la  recuperación del elemento en los sedimentos de precipitación y la reducción de 

cromo en los efluentes de la curtiembre INCAPIELES. 

     Esta investigación es de tipo aplicada y experimental, ya que su finalidad fue la resolución 

de un problema específico de la empresa de estudio: La recuperación de cromo de los 

efluentes del proceso de curtido y todo esto se realizó  mediante el método experimental de 

precipitación química con Na(OH) donde se influyó en las variables tiempo y concentración 

de Na(OH) para probar la hipótesis planteada. 

     Después de la experimentación en laboratorio y su análisis, se determinó que  los efluentes 

después del proceso de curtido presenta otros elementos residuales, sin embargo el cromo 

forma parte del %67 de su composición, con la experimentación se pudo recuperar hasta un 

3% de  cromo total en sedimentos,  la efectividad de reducción del elemento en el efluente es 

hasta de un 99.97%  demostrando ser un método para la remoción de cromo total en efluentes 

de este tipo de industrias. Las concentraciones iniciales de cromo total y sus valencias 

hexavalente y trivalente se redujeron por debajo de los límites máximos permisibles. 
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     Con el uso del software estadístico Statgraphic se puso determinar valores óptimos para 

las variables que en teoría podrían reducir la concentración de cromo en los efluentes 

residuales hasta 0mg/l, sin embargo esto podría variar por la composición que presente el 

efluente. También con uso del software se determinó un modelo matemático que permita 

predecir la concentración de cromo indicando los valores de las variables de estudio. 

Palabras Clave: Recuperación de cromo del curtido, remoción de cromo de efluente de 

curtiembre, precipitación con Na (OH) de cromo total. 
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ABSTRACT 

Recovery of total chrome wastewater from tannery "INCAPIELES" by the method of 

chemical precipitation with Na (OH), is a scientific research motivated to know the process 

of tanning of skins and one of its significant environmental impacts of the process that is the 

concentration of total chromium in the effluents after the tanning process. 

     The scope of research is focused on obtaining the concentration of chromium that can be 

recovered from the effluent of the tanning process after the precipitation with Na (OH). And 

with this provide a solution to reduce this element in the effluents discharged for final 

disposal . 

     Its main objective is to recover the highest concentration of total chromium from the 

tanning process effluents of the tannery company "INCAPIELES" by applying the chemical 

precipitation method with Na (OH), which according to laboratory analysis the total 

chromium loading in the discharge of the botales after the tanning process generates 4334.07 

mg / l. high concentration above current lmp. The hypothesis of the investigation, states that 

the process of precipitation with sodium hydroxide (Na (OH)) allows the recovery of the 

element in the sediments of precipitation and the reduction of chromium in the effluents of 

the tannery INCAPIELES. 

This research is of applied and experimental type, since its purpose was the resolution of a 

specific problem of the study company: The recovery of chromium from the effluents of the 

tanning process and all this was done by the experimental method of chemical precipitation 

with Na (OH) where the time and concentration of Na (OH) variables were influenced to test 

the hypothesis. 

     After experimentation in the laboratory and its analysis, it was determined that the 

effluents after the tanning process have other residual elements, however the chromium is 

part of the% 67 of its composition, with the experimentation it was possible to recover up to 

.... % of total chromium in sediments, the effectiveness of reduction of the element is up to 

99.97% proving to be a method for the removal of total chromium in effluents of this type of 

industries. The initial concentrations of total chromium and its hexavalent and trivalent 

valences were reduced below the maximum permissible limits. 
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     With the use of Statgraphic statistical software, optimal values were determined for the 

variables that could theoretically reduce the chromium concentration in the residual effluents 

up to 0mg / l, however this could vary due to the composition of the effluent. Also with the 

use of the software a mathematical model was determined that allows to predict the 

chromium concentration indicating the values of the study variables. 

Key Words: Recovery of chromium from tanning, removal of chromium from summit 

effluent, precipitation with Na (OH) of total chromium. 
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INTRODUCCION 

 

     La presente investigación que tiene por objetivo principal  Recuperar la mayor 

concentración de cromo total de los efluentes del proceso de curtido  de la empresa 

curtiembre “INCAPIELES” aplicando el método de precipitación química con Na(OH). 

   Para ello se dispuso de muestras, que provenían de los efluentes residuales después del 

proceso de curtido de la empresa INCAPIELES  E.I.R.L. Dichas muestras fueron analizadas 

para determinar características iniciales en composición y concentraciones del cromo total y 

sus valencias (III y IV) como datos referenciales. 

    Las muestras fueron sometidas a la experimentación con Na(OH), que funciono como un 

precipitante químico, facilitando su recuperación en los sedimentos y con ello la reducción de 

la concentración de Cr  en el efluente. 

   La información recopilada, son  de fuentes bibliográficas de tipo primaria y secundaria , la 

información proviene en forma directa de la empresa INCAPIELES E.I.R.L. y de libros , 

revistas , páginas web , investigaciones y reportes de noticias sobre la problemática , la 

industria de curtiembre y sus procesos , efectos del cromo , contrastado con la realidad de 

nuestro país y ciudad Arequipa. 

    El trabajo presenta los siguientes capítulos: 

   En el capítulo I, se presenta la descripción de la Realidad Problemática, la formulación del      

problema, objetivos y justificación de la investigación, así como su importancia y las 

limitaciones que se tuvo. 

    En el capítulo II, se abordó los fundamentos teóricos y conceptuales, con el fin de ampliar 

los conocimientos sobre la industria del curtiembre las implicancias del cromo, efectos,  y la 

relevancia en el proceso de curtido, también se ve el marco legal que aplica en materia 

ambiental a este sector económico. 

    En el capítulo III, se presenta el planteamiento metodológico, describiendo la metodología, 

el diseño de la investigación, las hipótesis, variables y cobertura de estudio; se detalla la 

técnica e instrumentos usados para la experimentación en laboratorio y para el procesamiento  

y análisis de resultados. 
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    En el capítulo IV, se muestran los resultados obtenidos y su discusión , la contrastación de 

hipótesis , las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 
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CAPITULO I 

1. Descripción de la Realidad Problemática 

1.1.      Caracterización de la Realidad Problemática.- 

     En la industria del procesamiento de pieles para su posterior obtención de cueros tratados 

usados generalmente como materia prima para la elaboración de accesorios como calzados, 

carteras, ropa, etc. Se ha convertido en una preocupación pública respecto al impacto 

ambiental  de las empresas de curtiembre por la generación de efluentes y alta contaminación 

de cuerpos de agua a causa de vertidos no tratados.  

     El tratamiento y procesado de pieles y cueros de animales puede originar un notable 

impacto sobre el medio ambiente. Las aguas residuales evacuadas contienen contaminantes  

como materia orgánica  producto de los pelos, carnaza y  productos químicos, así como varias 

soluciones que se utilizan para la preparación del cuero. También pueden producirse residuos 

sólidos y algunas emisiones a la atmósfera. (Organizacion Internacional del Trabajo, 2001). 

    La mayor preocupación recae en los elementos químicos característicos de esta industria, 

puesto que, de acuerdo al tipo de aditivo usado en el proceso de curtido, el efluente residual 

es toxico para su área de impacto ecológico y salud pública, tal como es el caso del cromo,  

que de acuerdo a su valencia es toxico, debido a que puede atravesar membranas celulares 

con facilidad. Está comprobado que afecta cuerpos de agua, fauna, flora, y por su capacidad 

de ingresar a la cadena alimenticia puede llegar a un consumidor final (hombre). (Díaz-Báez, 

Bustos López, & Espinosa Ramírez, 2004) 

     En el Perú, la demanda de productos a base de cuero, ha fomentado el crecimiento de las 

exportaciones  a nivel internacional  de cuero que destina este producto para la elaboración de 

calzado y otros artículos, a continuación se muestra en la Tabla N° 1.- Evolución de las 

Exportaciones Perú - Pieles y Cueros a países como China, España, Hong Kong, México, 

Italia, Ecuador, Vietnam, India, Estados Unidos, Alemania y otros países. 
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Tabla N° 1.- Evolución de las Exportaciones Perú - Pieles y Cueros 

         

                  

 

      

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

China 5.400.386 6.385.183 6.666.523 21.838.745 17.064.417 13.243.992 

España 4.950.635 6.280.128 8.798.141 3.939.197 4.795.359 3.521.315 

Hong Kong 1.704.143 2.080.921 3.157.060 2.953.785 5.842.074 253.281 

México 2.486.880 2.651.965 2.932.191 3.304.462 2.839.356 1.610.276 

Italia 515.493 1.906.777 5.460.554 1.824.614 434.982 338.437 

Ecuador 2.162.149 1.374.816 2.337.067 2.593.155 1.239.852 332.216 

Vietnam 29.237 396.035 2.846.567 5.674.164 450.103 14.351 

India 2.406.393 1.335.571 1.536.735 913.854 117.88 79.120 

Estados Unidos 1.605.573 1.249.482 495.557 65.728 282.818 124.645 

Alemania 492.665 534.677 925.52 567.69 342.928 168.499 

Otros 2.968.358 2.031.496 1.437.495 588.321 569.6 368.889 

Total  24.721.914 26.227.051 36.593.409 44.263.716 33.979.368 20.055.021 

* Datos obtenidos hasta el año 2017 – Inversión Dólares, Precio FOB. 

Fuente: Trade .Nosis. Com – Exportación e Importación de cueros y pieles Perú. 
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FIGURA N° 1: Grafico de exportación de pieles y cueros a nivel internacional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     A nivel internacional, los países donde se exporta  la mayor cantidad de pieles y cueros 

son los países de China, India y México. Tal como se puede apreciar en la Tabla N° 1.- 

Evolución de las Exportaciones Perú - Pieles y Cueros y la FIGURA N° 1: Grafico de 

exportación de pieles y cueros a nivel internacional. 
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FIGURA N° 2: Grafico de la evolución de Importaciones y Exportaciones de Pieles y 

Cueros 

 

   

Fuente: Trade .Nosis. Com – Exportación e Importación de cueros y pieles Perú. 

 

     El crecimiento en la industria de cuero y pieles a nivel nacional,  tuvo su mayor aportación 

en las exportaciones  internacionales en el 2015 con 44.3 millones de dólares, este 

crecimiento tuvo su declive en el año 2016 y 2017 con una baja del 55%, esta baja es debido 

a la alta competencia que sufre el cuero con las fibras sintéticas que revolucionan con la 

calidad de sus modelos y semejanza al cuero de ovino. 

     En la ciudad  de Arequipa, se ha establecido la Asociación  de Pequeña y Mediana 

Empresa de Curtiembres  (APYMECO), sector conformado por empresas dedicadas al 

curtido de pieles, con un aproximado de 79 empresas, ubicadas en Cerro Colorado en el 

Parque Industrial de Rio Seco (PIRS), con cercanía a  la quebrada de Añashuayco. (Zevallos 

Valdivia, 2013) 
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Tabla N° 2.-Cantidad de contribuyentes registrados ante la SUNAT dedicados a 

actividades de fabricación de artículos de pieles y cueros 

CIIU  

(Rev.3) 
DESCRIPCIÓN 

Total 

Registrados * 

Registrados en 

Arequipa ** 

1820 Fabricación de artículos de piel 168 21 

1911 Curtido y adobo de cueros 636 190 

 

*   Corresponde a los contribuyentes activos registrados ante la SUNAT -2017. 

** Considera aquellos que registran domicilio fiscal ubicado en el provincia de Arequipa.  

Fuente: SUNAT - 2017 

 

     En  la Tabla N° 2.-Cantidad de contribuyentes registrados ante la SUNAT dedicados a 

actividades de fabricación de artículos de pieles y cueros, muestra la cantidad de empresas 

registradas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria a 

nivel nacional, un total de 636  registradas en el rubro de Curtido y Adobo de Cueros. 

     Arequipa cuenta con el 30% de empresas curtidoras, con un total de 190 registradas en la 

SUNAT; realizando una comparación bibliográfica  el PIRS  tiene un aproximado de 79 

empresas registradas con la Asociación APYMECO, un 42 % de la industria de cueros en 

este punto de la ciudad. 

     En el Anexo N°1 Empresas Curtiembreras Representativas se muestran las empresas más 

importantes en la ciudad de Arequipa dedicadas a la curtición de cueros. 

     A nivel nacional, existen empresas con mayor participación en este rubro, realizando 

exportaciones a nivel internacional. 
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Tabla N° 3.- Empresas de Curtiembre representativas a nivel nacional 

EMPRESA 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

ANUAL 

Peruvian leather company s.a.c.  58% 

Maite de haro s.a.c.  22% 

Rm export s.a.c.  11% 

Firstone trading s.a.c.  4% 

Curtiduría el porvenir s a  2% 

Inversiones harod s.a.c  1% 

Cueros latinoamericanos s.a.c.  1% 

Comercialización de productos agr...  1% 

Fuente: SUNAT -2016 

     En la Tabla N° 3.- , se muestra  las empresas con mayor participación en la exportación de 

pieles y cueros, pero existen un mayor número que trabajan y cubren una demanda a nivel 

nacional entre medianas y pequeñas curtiembres además de pequeños artesanos.  

     En Arequipa el Parque Industrial de Rio Seco (PIRS), se encuentra ubicado al noreste del 

centro de la ciudad de Arequipa, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de 

Arequipa, geográficamente se encuentra entre la costa y la meseta de la sierra baja del Perú 

en el margen derecha del Rio Chili, con bastante cercanía a las Quebradas de Añashuayco, 

considerado parte de la Ruta Turística del Sillar. Su altitud promedio es de 2 250 m.s.n.m.; y 

alberga a la mayor cantidad de empresas dedicadas al rubro del curtido de pieles. 

     Históricamente el cuero arequipeño fue un producto estrella durante gran parte del siglo 

pasado. Además de su elevada calidad, su proceso de elaboración, entre 1950 y 1990, era 

menos contaminante que el de hoy, pues se usaba extracto de un árbol sudamericano 

Quebracho colorado (Schinopsis balansae), en lugar del proceso industrial a base de cromo, 

sulfuro y cal de nuestros días que resulto ser 40 veces más barato.  

javascript:Redireccionar(20498155147,'PERUVIAN%20LEATHER%20COMPANY%20S.A.C.');
javascript:Redireccionar(20520715771,'MAITE%20DE%20HARO%20S.A.C.');
javascript:Redireccionar(20550603803,'RM%20EXPORT%20S.A.C.');
javascript:Redireccionar(20536861336,'FIRSTONE%20TRADING%20S.A.C.');
javascript:Redireccionar(20100042763,'CURTIDURIA%20EL%20PORVENIR%20S%20A');
javascript:Redireccionar(20440492101,'INVERSIONES%20HAROD%20S.A.C');
javascript:Redireccionar(20507108742,'CUEROS%20LATINOAMERICANOS%20S.A.C.');
javascript:Redireccionar(20447329639,'COMERCIALIZACION%20DE%20PRODUCTOS%20AGROPECUARIOS%20Y%20CURTIEMBRE');
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     Entre 300 a 400 empresas de curtido de pieles estuvieron ubicadas a lo largo de toda la 

avenida La Marina junto con la emblemática fábrica de Cueros “Las Américas”  propiedad de 

Pedro P. Díaz, convirtiendo a la ciudad en la principal abastecedora de cuero del país para la 

fabricación de calzado,  que posteriormente fue a  competir  la producción de cuero nacional 

con Trujillo y Lima. 

      En el año 1990 las curtiembres se trasladaron masivamente al distrito de cerro colorado al 

conocido actualmente Parque Industrial. (La Republica, 2014) . 

     El compromiso del gobierno regional (antes Consejo Transitorio de Administración 

Regional) fue construir seis lagunas de oxidación y una planta de tratamiento con el fin de 

tratar los efluentes de la industria de curtiembres. Sin embargo hasta la actualidad, solo se ha 

construido dos lagunas de oxidación que sirven como depósito para una capacidad de 28 mil 

m
3 

que contienen una alta carga orgánica, sulfuros y concentraciones de cromo, y que ya ha 

sido rebasada, con ello se ha identificado que se descargan de 4 a 100 litros/segundo a las 

quebradas de Añashuayco y con ello se contaminan los sembríos de la parte baja como la 

Joya antigua y nueva, San Camilo y algunas zonas de Sachaca. (Barcena, 2015) 

     Se detectó el incremento de la contaminación  por Cromo, sobrepasando los Límites 

Máximos Permisibles (LMP), para agua potable y de regadío, debido a distintas fuentes de 

contaminación, por efluentes de aguas negras, curtiembres, talleres de galvanoplastia y uso de 

insecticidas que son usados en la agricultura; la detección de estos contaminantes se realizó 

en un estudio de monitoreo de contaminación de la cuenca Rio Chili – Vitor y Quilca. 

(Fernandez P. de Vizcardo , 2004) 

     Usualmente en los cursos de agua el cromo trivalente se encuentra como hidróxido 

insoluble dado el pH común en este medio. Sin embargo cuando se introducen insumos 

industriales siendo el caso de las curtiembres, el pH se modifica y es común encontrar una 

concentración elevada de cromo hexavalente por encima de los valores permitidos. Es por 

esto que los residuos de las curtiembres constituyen un problema importante que debe 

tratarse. 

     El cromo utilizado es trivalente (Cr III) y es un oligoelemento indispensable en los 

procesos bioquímicos de nuestro cuerpo ya que participa del metabolismo de la glucosa, el 

colesterol, proteínas y ácidos grasos. A grandes concentraciones es toxico. Sin embargo el 
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cromo hexavalente (Cr VI) es 30 veces más toxico y ha sido clasificado como cancerígeno y 

muta génico. 

     En la industria de Curtiembre de pieles existen diferentes alternativas tecnológicas, si bien 

actualmente se están dedicando sostenidos esfuerzos para desarrollar procesos alternativos a 

la curtir con sales básicas de cromo (III), y no obstante, de existir algunos ejemplos 

en producción industrial sobre la elaboración de cueros sin dichas sales, el proceso de curtir 

con cromo es aún el más utilizado en el mundo para producir los diversos tipos de cueros 

que requieren los usuarios. 

     La industria de la curtiembre tiene un enorme impacto desde el punto de vista ambiental, 

dadas las características de los efluentes que elimina a los cursos de agua o a la atmósfera. 

Por ello durante los últimos años, se ha desarrollado distintos productos menos agresivos con 

el ambiente y adecuados para la demanda de producción. 

     Con la siguiente investigación se usara efluentes del proceso de curtido de la empresa 

“Inca Pieles”, se disminuirá la concentración de cromo total con el fin de recuperarlo por el 

método de precipitación  y reinsertarlo en el proceso de curtido. Este método representa una 

ventaja en el ahorro de insumos y la disminución del metal en el efluente a un nivel permitido 

por la legislación Peruana Ambiental. 

1.2.      Formulación del Problema.- 

      Problema principal.- 1.2.1.

 ¿Cuánto se puede recuperar de cromo total para que los efluentes no presenten alta 

carga del elemento mediante la precipitación química con Na (OH).? 

 Problemas secundarios.- 1.2.2.

a) ¿Cuál es la composición físico - química del efluente generado por la empresa 

Incapieles E.I.R.L. del proceso de curtido? 

b) ¿La concentración de cromo total, VI y III después de la precipitación química con 

Na(OH) superara los límites máximos permisibles? 

c) ¿Cuál será el porcentaje de reducción con precipitación con Na(OH) de  cromo total 

en el efluente? 
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d) ¿Cuáles serán los factores óptimos de las variables para reducir el máximo de cromo 

total? 

e) ¿Serán influyentes las variables masa de hidróxido de sodio y tiempo de reacción 

frente a la recuperación de cromo en la precipitación química? 

f) ¿Cuál será el modelo matemático del diseño de experimentos establecido? 

1.3.      Objetivos de investigación.- 

 Objetivo general.- 1.3.1.

 Recuperar la mayor concentración de cromo total de los efluentes del proceso de 

curtido  de la empresa curtiembre “INCAPIELES” aplicando el método de 

precipitación química Na (OH). 

 Objetivos específicos.- 1.3.2.

a) Caracterizar el efluente del proceso de curtido de la empresa Incapieles E.I.R.L. para 

identificar que elementos existen aparte del Cromo. 

b) Identificar si la presencia de Cromo total, Cromo VI y Cromo III en los efluentes del 

proceso de curtido de la empresa Incapieles E.I.R.L. se encuentra en los límites 

máximos después de la experimentación con Na (OH). 

c) Cuantificar el porcentaje de reducción de Cromo Total en el efluente. 

d) Determinar la concentración de Na (OH) y tiempo de agitación óptimas para la 

reducción máxima de cromo en el efluente.  

e) Identificar la influencia de las variables: Concentración de Na(OH) y tiempo de 

agitación en la experimentación. 

f) Establecer el modelo matemático para la reducción de cromo que involucre las 

variables de Concentración de Na(OH) y tiempo de agitación. 

1.4.      Justificación de la investigación.- 

  En el aspecto ambiental: 1.4.1.

      La industria de curtiembre genera una gran cantidad de residuos sólidos y líquidos que 

necesitan tratamiento adecuado antes de ser vertidos a los alcantarillados. 

     El proceso de curtiembre tiene como objetivo transformar la piel de un animal (vacuno) 

para ello la piel debe pasar por distintas etapas que le brindaran propiedades adecuadas para 
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el producto final: cuero, pero durante este proceso pasara por el proceso de curtido donde se 

usara el cromo para poder dar a la piel flexibilidad, suavidad y darle propiedades resistentes a 

la temperatura mayor a 80°C sin descomponerse ni gelatinizarse.  

     Los efluentes productos de este proceso contienen niveles altos de cromo, por lo que es 

necesario reducir su concentración y evitar que estos lleguen a los alcantarillados o cuerpos 

de agua.  

    En la actualidad, los efluentes de las empresas de curtiembre del Parque Industrial de Rio 

Seco desembocan en las pozas de oxidación; y hay evidencia de que efluentes contaminados 

del sector curtiembre han llegado al rio Chili, contaminando este cuerpo de agua; debido a 

que, al no realizar un tratamiento de reducción de cromo total  del efluente en el punto de 

generación (Empresa de Curtido), todo se direcciona a las pozas de oxidación que en la 

actualidad ya ha superado sus límites de contención. 

Estos efluentes contaminados contienen  metales como cromo, sulfuro y azufre, dañinos para 

el entorno ambiental y la salud pública. (Bárcena, 2015) 

  En el aspecto social 1.4.2.

     La medición de la exposición a numerosos factores ambientales es compleja porque no 

disponemos de sistemas adecuados de información y vigilancia sanitaria que permitan valorar 

la magnitud y gravedad de los riesgos. 

     Debido a su degradación, el cromo generalmente no permanece en la atmosfera, sino que 

se deposita en el suelo y en el agua; y puede cambiar de una forma a otra en el agua y el 

suelo, dependiendo de las condiciones presentes de este modo llegar a la cadena alimenticia y 

afectar al ser humano. 

    Considerando lo mencionado en el aspecto ambiental, el rio Chili alimenta los sembríos de 

la parte baja de la provincia y conforme el cuerpo de agua avanza los principales afectados 

son los agricultores de la Joya Antigua y Nueva, San Camilo y zona de Sachaca.  (Bárcena, 

2015).  

  En el aspecto técnico 1.4.3.

      A través de esta investigación  se podrá determinar la eficiencia de recuperación de cromo  

total de los efluentes de la industria de curtiembre en Arequipa y la reducción de carga 
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contaminante por este metal, que adecuándose a la industria de la curtiembre podrían evitar 

sanciones por parte de entidades fiscalizadoras ambientales, optimizar su proceso de curtido y 

poder certificarse como una empresa con responsabilidad ambiental. 

 

1.5.      Importancia 

     El presente proyecto de investigación es importante porque al recuperarse el cromo total 

presente en los efluentes del proceso de curtido de pieles se contribuirá con la conservación 

del ambiente, la protección de la población y a la optimización de uso de recursos y costos de 

producción por parte de la empresa de curtiembre. 

 

1.6.      Limitaciones 

El presente proyecto tuvo las siguientes limitaciones: 

 Debido al coste de los análisis de laboratorio, la toma de muestras no se realizó de 

acuerdo al estándar de muestreo para cromo, usando aditivos de conservación como el 

ácido nítrico, sin embargo se enviaron a su análisis de manera inmediata. 

 Debido a que el límite de detección del equipo de espectrofotometría era mayor al de 

la concentración en las muestras enviadas a analizar, se debió utilizar dos 

metodologías de detección para cromo en aguas: ICP – Determinación de metales y 

elementos traza en agua y aguas residuales  y el método de ensayo estándar para 

cromo en agua por Absorción Atómica. 

 Debido a la cantidad de muestras a analizar de acuerdo al diseño experimental, no se 

contaba con material suficiente para poder realizar la experimentación, por lo que se 

requirió la participación de colaboradores. 
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CAPITULO II 

2. Fundamentos Teóricos.- 

2.1.      Marco Referencial.- 

 Antecedentes de la Investigación.- 2.1.1.

     Curtir es el proceso mediante el cual se convierten las pieles de los animales (bovinos, 

ovinos y porcinos). Una de las principales preocupaciones relacionada con su procesamiento 

es el uso de técnicas de producción que disminuyan la contaminación residual, sea sólida o 

líquida. En el proceso de pieles saladas, sólo una parte es transformada en cuero; el resto es 

eliminado bajo forma de desecho sólido o como efluente en solución. (Chavez Porras, 2010) 

     La dificultad que presenta el uso de sales de Cr en el curtido es la cantidad de curtiente 

que no se fija, y que permanece en los reflujos y los lodos de depuración, lo cual impide la 

utilización de los materiales residuales, principalmente de este metal. La magnitud de este 

residual dependerá de la eficiencia del proceso particular del curtido y es determinada por 

algunas variables: la oferta del metal, el tiempo de operación, la temperatura y el pH del baño 

de curtido. (Chavez Porras, 2010) 

     En estos efluentes, el cromo (Cr)  puede encontrarse como hexavalente Cr
6+

  (en forma de 

ion cromato CrO4
–2

 o del ion dicromato Cr2O7
–2

; o como trivalente Cr
3+;

 este último es más 

estable y 1.000 veces menos tóxico que elCr
6+

. En la mayoría de casos, el nivel de Cr total 

que se encuentra en los cuerpos de agua es bajo (10 μg/L), dado que en el rango de pH en los 

que se encuentra el agua, el Cr
3+

 se encuentra en la forma de Cr(OH)3,que es insoluble. El 

Cr
6+

 es soluble predominando la forma de CrO4
2– 

y donde a pH ácidos solo existe el Cr2O7
2–

. 

Sin embargo, cuando se vierten a los ríos los efluentes, la contaminación alcanza 

concentraciones superiores a los 25 μg/L. (Chavez Porras, 2010) 

      Por ejemplo en el sector de San Benito localidad de Usme, (Bogotá) se encuentran 

registradas 265 curtiembres que representan más del 50% de las industrias curtidoras que hay 

en el país, estas aportan grandes cargas contaminantes a las aguas del río Tunjuelito que a su 

vez vierte sus aguas al Río Bogotá, uno de los principales afluentes del Río Magdalena; sus 

vertimientos tienen concentraciones de cromo trivalente entre 2000 y 8000 mg/L , siendo la 

concentración máxima permisible de 1 mg/L. Para ello se realizó una  investigación donde se 

desarrolló un método de precipitación con soda caustica y regeneración con sulfato de sodio y 
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ácido fórmico para reutilizar el cromo recuperado en el proceso de  curtido y remover el 

cromo del efluente en casi un 99.9%. (ORTIZ PENAGOS, 2013) 

     En Santa Cruz, Bolivia , se percibe la  misma realidad que en Perú ,donde se ha 

implementado un sistema de tratamiento por medio de lagunas de oxidación para tratar 

parcialmente las aguas residuales de diversos tipos de industrias, incluyendo las curtiembres 

ubicadas en un parque industrial; las aguas residuales son previamente tratadas en cada 

curtiembre para retirar sólidos en suspensión producto de pelos y restos orgánicos; y  de 

grasas, sin embargo la oxidación posterior  en las lagunas de oxidación es insuficiente para 

producir agua residual con parámetros de calidad exigidos por la normatividad ambiental. 

(ORTIZ PENAGOS, 2013) 

     La distribución del metal depende de la dinámica y características propias del cuerpo de 

agua, sus orígenes y la capacidad de bioacumulación por la biota, por lo que se considera que 

los procesos mixtos de curtiembre vegetal y sales de aluminio son una alternativa válida para 

evitar el impacto ambiental. (Chavez Porras, 2010) 

     El uso del cromo (Cr) como agente se debe a la calidad del cuero que se genera; las sales 

generan un curtido más uniforme y rápido, y se obtiene, además, una mayor superficie. En 

contraste con las sales de aluminio, estas hacen que el cuero se "hinche" y en ebullición se 

convierta en un material de consistencia gelatinosa, debido a que los complejos de Al que se 

unen a las proteínas se hidrolizan fácilmente. Con SiO2, la penetración del agente es 

irregular, haciendo cueros duros, de menor resistencia al desgarre y poca afinidad con los 

colorantes. Con agentes vegetales es lenta, tanto que puede durar desde 70 días hasta dos 

años. (Chavez Porras, 2010) 

     La industria tiene un enorme impacto, dadas las características de los efluentes que 

elimina; ello determinó que se hicieran esfuerzos para el desarrollo en el área de los insumos 

químicos, para responder por productos menos agresivos.  (Chavez Porras, 2010) 

     El aporte del metal en el curtido se distribuye así: baño de curtido 60%; escurrido y reposo 

20%; re-curtido 18%; y lavado final 2%. Para aumentar la fijación y disminuir la carga en los 

efluentes, se dispone de varios métodos, como la separación por precipitación, el reciclado 

del baño de curtido, el curtido de alto agotamiento y el curtido vegetal.  (Chavez Porras, 

2010) 
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 Referencias Históricas.- 2.1.2.

     En la antigüedad el curtido se consideraba una industria nociva y era relegada a las afueras 

de las ciudades, las zonas pobres. De hecho, los antiguos métodos de curtido eran tan 

malolientes que las tenerías que los emplean aún siguen estando aisladas de las ciudades. Los 

antiguos usaban el cuero para odres, bolsos, arneses, botes, armaduras, aljabas, vainas, botas 

y sandalias. Sobre 2500 a. C., los sumerios empezaron a usar el cuero, tachonado con cobre, 

en las ruedas de los carros. (Eduardosalg, 2017) 

     Como elementos de curtición empleaban: orina, baños en soluciones salinas (sal), 

estiércol, sesos de animales, aceite de cedro, alumbre y taninos.  (Eduardosalg, 2017) Hoy en 

día se usan baños de sal para preparar las pieles, enzimas para ablandarlas, biocidas para 

evitar el  crecimiento bacteriano y para el proceso de curtido puede emplearse métodos 

vegetales o minerales. Los taninos vegetales naturalmente provienen de la corteza de algunos 

árboles castaño (Castanea), roble (Quercus), tanoak (Sequoia sempervirens), pinabete (Abies 

alba) quebracho (Schinopsis balansae), manglar (Rhizophora mangle), zarzo (Acacia 

pycnantha) y cerezo (Prunus cerasus). Para el curtido con minerales se suele usar el cromo.  

(Eduardosalg, 2017). 

     En realidad, el origen del uso de las  pieles animales como elemento para el uso humano 

se remonta a la Prehistoria. El cazador anónimo que un buen día, tras comparar su cuerpo 

desnudo con el de un animal recién abatido, constató su evidente inferioridad en cuanto a 

protección térmica y, saqueando a su víctima, se cubrió con una masa caliente de pelo y 

sangre, no es otro que el inventor de la piel, la materia más aislante jamás hallada. 

(MARROQUINERIA) 

     Es en el antiguo Egipto donde tuvieron lugar las grandes innovaciones: se ha constatado el 

primer curtidor en un sarcófago de Ti, hacia el 2850-2700 aC. También, en las antecámaras 

de la sepultura de Tutankamon, abundan objetos de piel, destacando un fragmento de 

cinturón de cuero rojizo, con repujados representando pavos reales, que data de la dinastía 

SVII, es decir, unos 1500 años antes de Cristo.  (MARROQUINERIA) 

     En el mundo persa, un relieve de alabastro del siglo VII a.C. proclama la importancia de la 

piel en dicha sociedad: representa al rey asirio Asurbanipal en una cacería de leones, 

vistiendo un ancho cinturón-de piel- y botas acordonadas - de piel-, rodeado por un grupo de 
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sirvientes que portan carcajes -de piel- llenos de flechas, y van calzados con botas -de piel- o 

sandalias -también de piel.  (BOCANEGRA HENAO, 2008) 

     En la edad media hasta el siglo XVI los romanos a modo de burla contra los germanos, 

que usaban pieles para protegerse contra las condiciones climáticas de las remotas tierras de 

allende el Rin, empezaron a usar pieles y trajes  durante sus  días de carnavales como una 

parodia a la vestimenta casi salvaje de los germanos, sin embargo el uso de cueros  y pieles 

de animales empezó a hacerse masivo en la población.  (MARROQUINERIA) 

     Para el año 1000, la moda de las pieles se había impuesto en todo el Occidente cristiano 

incluyendo, con sus lógicas variantes, a la Península Ibérica, así como en el mundo árabe del 

Oriente Próximo, norte de África y España musulmana. Durante la Edad Media, el papel de la 

piel en tanto que material para la confección de un sinfín de objetos no cesó de cobrar 

importancia. La industria de la piel se diversificó en gran medida, y dio lugar no sólo a 

objetos de consumo habitual, sino también a otros destinados al lujo.  (MARROQUINERIA) 

     Las artes de la piel entran en el siglo XIX convertidas en un elemento cultural de primer 

orden: el hallazgo de nuevos extractos curtientes significó una innovación de vital 

importancia.  (BOCANEGRA HENAO, 2008) 

2.2.      Marco Legal.- 

 Constitución Política  

 Código Del Medio Ambiente Y Los Recursos Naturales 

 Decreto legislativo Nº 757 - aprueban Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 

Privada. 

 Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI Reglamento de Protección Ambiental para el 

Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera. (Ver Anexo 2). 

 Decreto Supremo Nº 044-98-PCM  Reglamento Nacional para la Aprobación de 

Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles. (Ver Anexo 3). 

 Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE – Límites Máximos Permisibles y Valores 

Referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, CURTIEMBRE y 

papel. (Ver Anexo 4). 

 Régimen de sanciones e incentivos del reglamento de protección ambiental para el 

desarrollo de las actividades de la industria manufacturera aprobado mediante D.S.  

Nº 025-2001-ITINCI 
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2.3.      Marco Conceptual.- 

      El cromo.- 2.3.1.

     Se encuentra en rocas, plantas, suelos, animales y en los humos y gases volcánicos. Puede 

funcionar con distintas valencias y en el ambiente se encuentra en varias formas; las más 

comunes son las derivadas del cromo trivalente, o cromo (III), y las del cromo hexavalente, o 

cromo (VI). El cromo trivalente es un nutriente esencial para los seres humanos, en los que 

promueven la acción de la insulina. El cromo metálico, los derivados del cromo hexavalente, 

usualmente son de origen antropogénico. (Lilia, 2000) 

     Cromo proveniente del nombre griego chromos que significa “color” y se debe a los vivos 

colores de sus compuestos. El elemento fue descubierto en 1762 o 1798 por el químico 

francés Vauquelin en Siberia en forma de mineral rojo (crocoita) de formula PbCrO4. El 

cromo es el sexto elemento en abundancia en la corteza terrestre, en donde se encuentra como 

oxido crómico (Cr2O3) y, combinado con fierro y oxígeno, en el mineral cromita.  (Lilia, 

2000) 

     Es un metal pesado de la primera serie de metales de transición, a lo que se debe sus 

principales propiedades químicas y bioquímicas. Entre ellas destacan que tiene varios estados 

de oxidación, algunos de sus compuestos son paramagnéticos, muchos de ellos son coloridos, 

por lo que algunos minerales y piedras preciosas deben su color al cromo, por otra parte, el 

Cr tiende a formar iones complejos. (Lilia, 2000) 

      Los estados de oxidación van desde -2, 0, +2, +3 y +6; de ellos destacan la forma 

trivalente como la más estable y la hexavalente de propiedades marcadamente oxidantes, 

ambas especies se usan ampliamente a nivel industrial. (Pazos Capeáns, 2007). En valencia 0 

corresponde al cromo metálico. (Lilia, 2000). 

     Propiedades del Cromo.- 2.3.1.1.

     Metal que es de color blanco plateado, duro y quebradizo cuando se encuentra en estado 

metálico. Sin embargo, es relativamente suave y dúctil cuando no está tensionado o cuando 

está muy puro. El cromo elemental no se encuentra en la naturaleza. Su mineral más 

importante por abundancia es la cromita (FeCr2O4). Es de interés geoquímico el hecho de que 

se encuentre 0.47% de Cr2O3 (Oxido crómico) en el basalto de la Luna, proporción que es de 

3-20 veces mayor que el mismo espécimen terrestre. (Lenntech BV) 
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Tabla N° 4.- Propiedades del Cromo 

PROPIEDADES FISICO.QUIMICAS DEL CROMO 

Símbolo químico Cr 

Numero Atómico 24 

Grupo 6 

Periodo 4 

Peso Atómico 51.996 u 

Punto de Fusión 2130 K° - 1857.85 C° 

Punto de Ebullición 2945 K° - 2672.85 C° 

Densidad (kg/m
3
) 7190  (20°C) 

Electrones en los niveles de Energía 2, 8, 13,1 

Estados de Oxidación 0 -+2 +3 +6 

Abundancia del elemento corteza terrestre 185 ppm 

Abundancia del elemento en  océanos 0.00005 ppm 

Fuente: Adaptado. (Enig, 2017)  

    En la Tabla N° 4.- Propiedades del Cromo , se presentan las propiedades características  

del Cromo.  

    Existen cuatro isótopos naturales del cromo, 
50

Cr, 
52

Cr,
 53

Cr,
 54

Cr, Se han producido 

diversos isótopos inestables mediante reacciones radioquímicas. El más importante es el 
51

Cr, 

el cual emite rayos gamma débiles y tiene un tiempo de vida media aproximadamente de 27 

días. (Lenntech BV) 

     Sus propiedades mecánicas, incluyendo su dureza y la resistencia a la tensión, determinan 

la capacidad de utilización. El cromo tiene una capacidad relativa baja de forjado, 

enrollamiento y propiedades de manejo. Sin embargo, cuando se encuentra absolutamente 

libre de oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno es muy dúctil y puede ser forjado y 

manejado. Es difícil de almacenarlo libre de estos elementos. (Lenntech BV) 
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     El cromo es capaz de formar compuestos con otros elementos en estados de oxidación (II), 

(III) y (VI). Estos se representan en términos de los óxidos de cromo:  

• Cromo con valencia II: CrO, óxido de Cr (II) u óxido cromoso. 

• Cromo con valencia III: Cr2O3, óxido de Cr(III) u óxido crómico 

• Cromo con valencia IV: CrO3, anhídrido de Cr (VI) o anhídrido de ácido crómico.  

      Se conocen también los peróxidos, ácido per crómico y percromatos. Los halogenuros 

(fluoruro, cloruro, yoduro y bromuro) de cromo son compuestos bastante comunes de este 

metal. El cloruro, por ejemplo, se utiliza en la producción de cromo metálico mediante la 

reducción del cloruro cromoso, CrCl2, con hidrógeno. (Lenntech BV). 

     En las sales crómicas y en la cromita con valencia III . La mayoría de estos compuestos 

son de color verde, pero algunos son de color rojo o azul, EL óxido de cromo Cr2O3 es un 

sólido verde. En cromatos y dicromatos, el cromo en valencia VI como el dicromato de 

potasio K2Cr2O7 es un sólido rojo, soluble en agua. (Loor & R. Paéz, 2004) 

     El cromo es un metal blanco, duro, frágil y brillante, que funde a 1880-1900 ºC. Es 

extremadamente resistente a los agentes corrosivos ordinarios. El metal se disuelve con cierta 

facilidad en ácidos minerales no oxidantes: HCl, H2SO4, pero no es atacado por agua regia, ni 

por HNO3, ni concentrado ni diluido (Lenntech BV). 

     El Cr VI solo existe como oxoespecie: CrO3, (CrO4)
2-

, CrO2F2 y un oxidante fuerte. (Lilia, 

2000) 

    Las especies de Cr
4+

 y Cr
5+

 se forman como intermedios transitorios en la reducción de 

soluciones de Cr(VI); son estados de oxidación inestables en solución acuosa, debido a que se 

desproporciona rápidamente a Cr(III) y Cr(VI). (Lilia, 2000) 

 

      Química de las soluciones de Cromo III.- 2.3.1.2.

     Para el elemento en general y para sus soluciones acuosas, este es el estado de oxidación 

más estable e importante, debido a que forma un gran número de complejos relativamente 

inertes, propiedad que ha permitido la separación como sólidos de los mismos.  

El Cr2O3, es de color verde y posee la estructura del corindón. Se forma al quemar el metal en 

oxígeno, por la descomposición térmica del CrO3, o del dicromato de amonio; o por la 
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tostación del Cr (OH)3. Este último precipita al alcalinizar soluciones de sales de Cr 
3+

. Si se 

calcina a temperaturas demasiado elevadas, el óxido resulta inerte frente a ácidos y bases. 

Tanto el óxido, como el hidróxido, son anfóteros; estos se disuelven fácilmente en ácidos 

para dar aquo-iones (Cr (H2O)6)
3+

, y en solucione alcalinas concentradas para dar cromitos. 

El Cr2S3 no puede precipitarse a partir de soluciones acuosas por la prevalencia del proceso 

hidrolítico, que lo transforma en Cr(OH)3 y H2S. (Lilia, 2000) 

 

     Química de las soluciones de Cr VI.- 2.3.1.3.

     En su estado de oxidación más alto, el cromo forma compuestos que con la única 

excepción del CrF6 (fluoruro de cromo), son todos oxocompuestos y todos ellos son 

oxidantes muy potente. El CrO3 (óxido crómico) puede obtenerse como precipitado de color 

rojo-naranja, añadiendo H2SO4 a las soluciones acuosas de dicromato de sodio o potasio. El 

Cr (VI) es fácilmente soluble en agua. Es sumamente venenoso. Por encima de su punto de 

fusión (197ºC) no es térmicamente estable, pierde oxígeno para dar Cr2O3. Oxida 

vigorosamente la materia orgánica en casi todas sus formas.  (Lilia, 2000) 

    La química en soluciones acuosas de Cr (VI) es muy importante. En soluciones alcalinas se 

encuentra como ion cromato, (CrO4)
2-

, tetraédrico, de color amarillo. De estas soluciones se 

pueden precipitar los cromatos insolubles de Ba, Pb y Ag. Si se disminuye el pH, las 

soluciones toman color anaranjado y dan por deshidratación el dicromato, (Cr2O7)
2-

. (Lilia, 

2000) 

 

 Hidroxido de Sodio  2.3.2.

     El Hidróxido de Sodio (NaOH), también conocido como sosa cáustica es un sólido blanco 

cristalino sin olor que absorbe humedad del aire (higroscópico). El hidróxido de sodio es muy 

corrosivo, generalmente se usa en forma sólida o como una solución de 50%. Es usado en la 

industria (principalmente como una base química) en la fabricación de papel, tejidos, y 

detergente. (EcuRed, 2018). En las industrias del sector secundario de actividades 

económicas se puede observar con mucha frecuencia su uso para poder elaborar una gran 

diversidad de productos, tales como: Adhesivos, productos químicos sellantes, Adsorbentes y 

absorbentes, Productos químicos agrícolas (no plaguicidas), Agentes antiadherentes,   
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Agentes de intercambio de iones, Productos químicos de laboratorio, Agentes oxidantes / 

reductores, Plastificantes, Agentes de recubrimiento y agentes de tratamiento de superficies, 

Agentes de separación de sólidos, Disolventes (para limpieza o desengrase), entre otros. 

(PubChem, 2017) 

 

      Proceso de Curtido de pieles 2.3.3.

     El proceso de curtir pieles tiene como finalidad transformar la piel de un animal en un 

producto imputrescible y con mejores propiedades. Para esto, la piel pasa por una serie de 

etapas que la acondicionan y transforman hasta obtener el producto final. Existe un 

procedimiento general para el proceso que las curtidurías suelen modificar, ya sea alterando 

la secuencia de etapas a seguir o utilizando diferentes reactivos, para poder diferenciar su 

producto. Este hecho es muy importante pues, si la diferenciación es efectiva y produce un 

cuero de alta calidad y buenas propiedades, la curtiduría será más competitiva frente a las 

demás. Pero, al no existir un proceso estandarizado, no se puede generalizar las propiedades 

de los efluentes y habrá gran variabilidad en la matriz del efluente de cada empresa de 

curtido. (Santiago, 1999) 
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2.4.  Marco Teórico.- 

      La función de cromo en el proceso de curtido.- 2.4.1.

     El colágeno es la principal proteína de la piel, cuya función es primariamente estructural. 

Está compuesta por fibras polipeptídicas de triples hélices que se unen por medio de puentes 

de hidrógeno para formar una red de fibras de colágeno. Como se puede visualizar en la 

FIGURA N° 3 : Estructuras de los ácidos aspártico (izquierda) y glutámico (derecha), donde 

se resaltan las cadenas laterales que contienen un grupo carboxílico,  los ácidos glutámico o 

aspártico en la estructura primaria contienen un grupo carboxílico libre en sus cadenas 

laterales. Estos grupos -COOH son claves para la coordinación del cromo en la estructura de 

la piel, para poder curtirla y darle el cambio de propiedades. (Covington, 1997) 

FIGURA N° 3 : Estructuras de los ácidos aspártico (izquierda) y glutámico (derecha), 

donde se resaltan las cadenas laterales que contienen un grupo carboxílico 

 Fuente: 

(Rosas, 2013) 

     En teoría, los grupos -COOH podrían interaccionar con el Cr (III) ya que hay dos pares 

libres de electrones en el átomo de oxígeno del –OH, que podrían coordinar con el metal. Sin 

embargo, los grupos -COOH no hidrolizados y sin carga no tienen gran afinidad por el ion 

metálico. Por eso, si se quiere una buena interacción, los -COOH deben desprotonarse 

primero y obtener una carga negativa que incremente su afinidad al complejo metálico 

positivo. Así será más fácil que el oxígeno coordine al cromo, según se muestra en FIGURA 
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N° 4 Interacción del cromo en la formación de entrecruzamientos de cadenas de colágeno.. 

(Rosas, 2013) 

 

FIGURA N° 4 Interacción del cromo en la formación de entrecruzamientos de cadenas de 

colágeno. 

 

Fuente (Cox, 2004) 

     Se piensa que la coordinación del cromo al colágeno puede darse de tres formas, según se 

muestra en la FIGURA N° 5 .- Formas de entrecruzamiento del cromo con el colágeno. El 

cromo puede coordinarse dentro de una triple hélice, ya sea haciendo un entrecruzamiento 

entre dos puntos de la misma fibra o entre fibras distintas de la hélice. Otra posibilidad es que 

el cromo coordine dos fibras provenientes de hélices distintas. (IPPC, 2003). 
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FIGURA N° 5 .- Formas de entrecruzamiento del cromo con el colágeno 

Fuente: (IPPC, 2003) 

    Una vez que el cromo se ha incorporado en la estructura del colágeno, se obtiene un cuero 

térmicamente estable que puede resistir temperaturas de hasta 100°C sin tener un cambio 

estructural. La piel se vuelve más firme, capaz de mantener su forma, impermeable y 

resistente a la descomposición por vías bacterianas. (Perinat, 2009) 

     Para que una sal sea efectiva como agente curtiente debe penetrar adecuadamente en la 

estructura de la piel y acomplejarse a las fibras de la misma. Asimismo, antes de haber 

penetrado, debe mantenerse soluble pues, si precipita, será eliminada de la solución y ya no 

podrá interaccionar con las fibras de piel. Esto limita el rango de pH en que debe realizarse el 

curtido dado que el cromo (III) forma hidróxidos insolubles a pHs básicos. Sin embargo, se 

necesita asegurar un ambiente ligeramente menos ácido para que los grupos -COOH puedan 

desprotonarse y así puedan ser Nucleófilos más efectivos que logren coordinar al cromo. Es 

por esto que el curtido comienza a un pH entre 2,5 y 3, dejando que las pieles se remojen en 

los baños de cromo por varias horas. Esto da tiempo para que las especies de cromo puedan 

dispersarse adecuadamente y penetrar profundamente en la piel. Una vez que se ha logrado 

esto, el pH de la solución es aumentado de modo que los carboxilos del colágeno se 

desprotonen y puedan reaccionar con el cromo. Esta etapa de basificado es sumamente 

importante en la fijación del cromo. (Borges Vilches, 2015-2016) 

 

     El curtido y basificado deben darse con sumo cuidado, teniendo en cuenta la variación de 

los parámetros para poder producir los cueros deseados. Si el pH comienza siendo muy alto, 
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la reactividad de la piel aumentará antes de que el cromo haya penetrado lo suficiente, con lo 

cual se dará un curtido superficial. Si se lleva a cabo el proceso en pH muy bajo, se tendrá 

velocidades de reacción muy bajas y no habrá una fijación adecuada del cromo. Este proceso 

se detalla en la FIGURA N° 6 Secuencia de pH necesaria para el curtido, donde también se 

muestra como no se debe hacer el curtido. (Davila, 2015) 

FIGURA N° 6 Secuencia de pH necesaria para el curtido 

 

Fuente: (BLC, 2002) 

      Proceso de curtiembre de pieles de la empresa INCAPIELES. 2.4.2.

Curtiembre  Incapieles E.I.R.L. es una empresa que se dedica a la curtición de pieles de 

res, con la finalidad de obtener cueros con la mejor calidad que después serán distribuidos a 

sus clientes para la elaboración de distintas prendas de vestir a base de cuero como zapatos y 

carteras. 

El proceso de curtido es tal como se detalla en la FIGURA N° 7 Diagrama de Flujo del 

Proceso de Curtido de la empresa “Incapieles E.I.R.L.”: 
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FIGURA N° 7 Diagrama de Flujo del Proceso de Curtido de la empresa “Incapieles 

E.I.R.L.” 

Recepcion de la Materia Prima

PROCESO DE CURTIDO – CURTIEMBRE 

INCAPIELES E.I.RL.

Pelambre

Descarne

Desencalado

Piquelado

Curtido

Rebajado

Neutralizado

Recurtido

Teñido

Engrase

Secado

Estirado

Recorte y Acabado

Almacenamiento
 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 

      Fase 1: Recepción de Materia Prima.- 2.4.2.1.

     La materia prima está constituida por piel de Res, tales pieles deben encontrarse saladas 

con sal industrial, y luego que pasa por un proceso de clasificación y selección, es llevada al 

área de producción, según las condiciones en las que se encuentre. (INCAPIELES, 2016) 



26 

 

En la FIGURA N° 8: Recepción de pieles de Res – Saladas, se puede apreciar las pieles 

saladas. 

FIGURA N° 8: Recepción de pieles de Res – Saladas 

 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 

     Fase 2: Remojo de la Materia Prima.- 2.4.2.2.

     La conservación de las pieles de animales se efectúa mediante una deshidratación total o 

parcial de ellos, esto hace que pierdan la suavidad y flexibilidad natural. 

     El remojo tiene como objetivo, devolver a las pieles conservadas por deshidratación, las 

cualidades de suavidad y flexibilidad que poseían. Además sirve para limpiar la suciedad que 

traen consigo y para eliminar del interior del mismo, esto se realiza en un botal. 

(INCAPIELES, 2016). 

      Fase 3: Pelambre  2.4.2.3.

     El pelambre incluye una serie de operaciones y efectos originados por principios 

mecánicos y particularmente químicos. Esta operación tiene como finalidad quitar el pelo o 

lana y la epidermis de la piel procedente de la fase 2: Remojo, además de abrir y separar las 

fibras por medio del hinchamiento para dar al cuero sus propiedades de flexibilidad en el 

grado requerido. Para ello se somete a un ataque con cal (encalado). La temperatura del agua 

es de 28 grados Celsius C°. (INCAPIELES, 2016) 
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     Luego de la operación de remojo, las pieles suficientemente hidratadas, limpias, con 

algunas proteínas eliminadas de su estructura, pasan a las operaciones de pelado, donde 

fundamentalmente se pretende, por un lado eliminar del corium, la epidermis junto con el 

pelo o la lana, y por otro aflojar las fibras de colágeno con el fin de prepararlas 

apropiadamente para los procesos de curtido, pasan por el equipo mostrado en la FIGURA N° 

9: Proceso de Pelambre . En general, la concentración de los productos químicos 

involucrados así como el tiempo y tipo de proceso serán determinantes del tipo de curtido, y 

particularmente de la blandura y resistencia físico-mecánica de los artículos finales. 

(INCAPIELES, 2016) 

FIGURA N° 9: Proceso de Pelambre 

 

 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 

     En este proceso se disuelve el pelo utilizando cal y sulfuro de sodio, produciéndose 

además, al interior del cuero, el desdoblamiento de fibras a fibrillas, que prepara el cuero para 

la posterior curtición. Tiene una doble misión. Eliminar la epidermis junto con el pelo y 

producir un aflojamiento de la estructura fibrosa del colágeno para prepararla para los 

procesos de curtición, eliminando parte del tejido conjuntivo y adiposo. Los procesos 

normales en piel vacuna usan de la acción conjunta del sulfuro sódico y el hidróxido cálcico. 

Sus efectos además de eliminar el pelo producen un hinchado y aflojamiento de la estructura 
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fibrosa, eliminando proteínas solubles y saponificando parcialmente la grasa natural de la 

piel. (Flores Cepeda, 2015) 

      Fase 4: Descarne 2.4.2.4.

     En esta etapa se elimina de la piel, mediante cuchillas, el tejido subcutáneo (restos de 

músculos y nervios), las grasas o cualquier otro elemento indeseado. (INCAPIELES, 2016) 

     Proceso que consiste en la eliminación mecánica de la grasa natural, y del tejido 

conjuntivo tal como se muestra en la FIGURA N° 10 : Residuos producto a la fase 4: 

Descarne , esencial para las operaciones secuenciales posteriores hasta el curtido. El 

descarnado es una operación mecánica que elimina de la piel restos de tejido subcutáneo y 

adiposo. (Flores Cepeda, 2015) 

FIGURA N° 10 : Residuos producto a la fase 4: Descarne 

 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 

       Fase 5: Desencalado 2.4.2.5.

     El propósito de la operación de desencalado es el de eliminar la cal y productos alcalinos 

del interior del cuero, para evitar posibles interferencias en las etapas posteriores del curtido, 

para ello se utilizan soluciones acuosas de ácidos para neutralizar la piel eliminando la cal y 

los productos alcalinos formados. 

     Para una adecuada respuesta, se utiliza agua a 38°C,º sulfato de amonio y bisulfito de 

Sodio. (INCAPIELES, 2016) 
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     Se realiza para eliminar la cal y los productos alcalinos del interior de la piel, disminuir el 

pH y anular al mismo tiempo el hinchamiento alcalino. Es una acción conjunta de 

neutralizado con productos químicos, aumento de temperatura suave y efecto mecánico. 

(Flores Cepeda, 2015) 

      Fase 6: Piquelado 2.4.2.6.

     Tiene como objetivo el acondicionar las pieles para el curtido, así como interrumpir la 

acción de las enzimas sobre el colágeno y esto se lleva a cabo sometiéndolas a un tratamiento 

ácido en solución salina, se elimina totalmente el álcali que queda en la piel. 

     Otro objetivo es preparar las pieles para no fijar tan rápidamente las sales de cromo y así 

obtener un rápido avance de las mismas a través del espesor de las pieles. (INCAPIELES, 

2016) 

      Fase 7: Curtido 2.4.2.7.

     El curtido es la transformación de la piel en el cuero comercial por medio de la 

estabilización del colágeno de la piel mediante agentes curtientes (sal de cromo). Esta 

operación se realiza durante 3 horas en botales de madera, tal como se muestra en la 

FIGURA N° 11: Curtido con sales de cromo. (INCAPIELES, 2016) 

FIGURA N° 11: Curtido con sales de cromo 

 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 

 

 



30 

 

      Fase 8: Rebajado 2.4.2.8.

     Operación mecánica que torna uniforme el grosor del cuero y produce aserrín o viruta de 

cuero. Se realiza en máquinas denominadas rebajadoras, tal como se muestra en la FIGURA 

N° 12: Equipo  . (INCAPIELES, 2016). 

    La finalidad de este proceso es la conseguir cueros de espesura uniforme, en esta operación 

se ajusta el cuero al espesor deseado, antiguamente se rebajaba a cuchillo (Shoes, 2011).  

FIGURA N° 12: Equipo de rebajado 

 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 

       Fase 9 : Neutralizado 2.4.2.9.

     El tiempo promedio que se deja el cuero en reposo después del curtido es de 24 horas, 

logrando el cuero una mayor fijación de cromo después de estar curtido el cuero, éste se 

encuentra en medio ácido (pH= 3.0-4.0). 

     Por ello es necesaria la neutralización, para que los productos utilizados en las siguientes 

etapas penetren despacio y uniformemente al cuero. 

     Esta operación se inicia dando un lavado al cuero ya rebajado por diferentes factores, 

como son: darle al cuero la humedad suficiente, eliminar las rebajaduras que pueda contener 

el cuero, la eliminación de las sales neutras que contiene la piel y sales de cromo no fijadas al 

cuero. Es un pre neutralización. 
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     Después de efectuar el lavado, el cuero rebajado se trata en el botal con sales alcalinas 

como formiato y bicarbonato de sodio, y bicarbonato de amonio; y agua a 35°C para 

continuar separando las sales neutras y preparar al cuero para las fases siguientes: recurtido, 

teñido y engrase. (INCAPIELES, 2016) 

FIGURA N° 13: Pieles retiradas de la fase de Neutralizado. 

 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 

      Fase 10: Recurtido 2.4.2.10.

     Una vez que se lleva a cabo la clasificación en el proceso de fabricación, se destina los 

cueros al tipo de cuero más apropiado. Es aquí en donde las características y propiedades 

específicas que exige cada tipo de piel exigen la forma de realizar la recurticion.  

(INCAPIELES, 2016) 

     La recurticion consiste en el tratamiento del cuero curtido con uno o más productos 

químicos con el objeto de obtener un cuero más lleno, con mejor resistencia al agua, mayor 

blandura. Se utiliza sales minerales diferentes al cromo y curtientes sintéticos. Esta operación 

se realiza a 40 grados Celsius ºC y se utiliza recurtientes vegetales, sintéticos y acrílicos. 

(INCAPIELES, 2016) 

      Fase 11: Teñido 2.4.2.11.

     Es la operación cuyo objeto es dar un color determinado al cuero. Se emplea colorantes 

sintéticos ácidos y básicos además se utiliza ácido fórmico y agua a de 20 -65 grados Celsius 

°C. Se utiliza un equipo de teñido , tal como se muestra en la FIGURA N° 14: Teñido. 
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      De acuerdo a las necesidades se realizará: 

• Teñido de la superficie para igualación y profundo cubrimiento de defectos en la 

flor  

• Profundizar la coloración para disminuir las partes claras visibles (INCAPIELES, 

2016) 

FIGURA N° 14: Teñido 

      

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 

      Fase 12: Engrase 2.4.2.12.

     El cuero obtenido es duro, con muy poca flexibilidad y nada agradable al tacto por ello es 

necesario engrasarlo para recuperar tales propiedades. El engrase es el último proceso en fase 

acuosa en la fabricación del cuero y precede al secado. Junto a los trabajos de remojo y de 

curtición es el proceso que sigue en importancia, influenciando las propiedades mecánicas y 

físicas del cuero.  (INCAPIELES, 2016) 

     Si el cuero se seca después del curtido se hace duro porque las fibras se han deshidratado y 

se han unido entre sí, formando una sustancia compacta. A través del engrase se incorporan 

sustancias grasas en los espacios entre las fibras, donde son fijadas, para obtener entonces un 

cuero más suave y flexible.  (INCAPIELES, 2016) 

     Para ello se utilizan grasas sintéticas y naturales con agua a 65 grados Celsius °C. Este 

proceso exige un determinado control para obtener partidas uniformes. (INCAPIELES, 2016) 
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Su finalidad es dar el aspecto físico final al cuero, tanto en color como en flexibilidad y tacto. 

Se utilizan materias grasas, aceites sulfatados, sulfonados y sulfitados, colorantes sintéticos 

aniónicos y catiónicos, ácidos minerales u orgánicos, amoníaco y aminas oxietilenadas. 

(Flores Cepeda, 2015) 

     Para la generación de Cuero tipo Frisado son necesarios los productos que se muestran en  

la Tabla N° 5.- Productos químicos para el proceso de engrase – Tipo Cuero , insumos que 

brindaran el color y la consistencia al cuero de piel para su comercialización. 

Tabla N° 5.- Productos químicos para el proceso de engrase – Tipo Cuero Frisado  

PRODUCTO QUIMICO 
CARACTERISTICAS BRINDADAS AL 

CUERO 

Ácido Acético 
Agente descalcificante en el curtido del 

cuero. 

Sulfato de Cromo Recurtiente 

Formiato Neutralizante 

Smartan NT Tamponante 

Lh-40 Acrílico 

Filler FJ Se encarga de darle carne al cuero 

Quebracho Tanino – Vegetal duro 

Mimosa Weillbull Black Tanino – Vegetal blando 

Tanigan PR Dispersante 

THN Anilina 

Ácido Fórmico Agente descalcificante y neutralizante 

Pardo T3GN Color Amarillo patito 

Trupocor TS Color Amarillo patito 

Pardo GMG Color Amarillo patito 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 
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      Fase 13: Secado 2.4.2.13.

     El cuero que ha sido curtido, teñido y engrasado, está listo para secarlo. Los materiales 

curtientes, colorantes y lubricantes están colocados en íntimo contacto con las fibras. Estos 

materiales se encuentran todavía en solución y su reacción con las fibras está incompleta. El 

secado no es sólo la eliminación de la humedad del cuero para transformarlo en cuero más 

utilizable, sino que también contribuye a la realización completa de las reacciones químicas 

que hacen el cuero. 

     Durante el secado se producen cambios físicos y químicos como la reducción del 

contenido de humedad del cuero y la contracción de su superficie. Además de esto, también 

se suceden como mencionábamos anteriormente migraciones de las materias solubles, se 

modifica el punto isoeléctrico del cuero y se forman diversos tipos de enlaces entre fibras y 

productos. (INCAPIELES, 2016) 

    Tal como se muestra en la FIGURA N° 15: Carpeteadora: Secado, se utiliza dicho equipo 

para eliminar la humedad del cuero, los dos rodillos del equipo generan presión sobre el 

cuero escurriendo. 

FIGURA N° 15: Carpeteadora: Secado 

 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 
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      Fase 14: Estirado 2.4.2.14.

     En esta fase el cuero seco se somete a presiones de estiramiento para optimizar su 

distribución uniforme y evitar que existan dobleces en el cuero. Tal como se muestra en  la 

FIGURA N° 16: Fase Estirado, se usa un equipo.  (INCAPIELES, 2016) 

FIGURA N° 16: Fase Estirado 

 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 

      Fase 15: Recorte y Acabado 2.4.2.15.

     Esta fase incluye la eliminación de trozos o partes de cuero curtido que representan 

aspectos estéticos negativos en la presentación del cuero, es decir, es más una actividad 

estética y de uniformizado. (INCAPIELES, 2016) 

FIGURA N° 17: Fase de Recorte y Acabado 

 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 
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    En la figura FIGURA N° 17: Fase de Recorte y Acabado , se puede visualizar al operario 

realizando los recortes del cuero. 

FIGURA N° 18. : Estirado y Secado de piel en equipo Plancha 

 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 

    Otro proceso para el acabado, es el uso del equipo de la plancha, se estira todo el cuero, 

eliminando dobleces y se baja la plancha, tal como se muestra en la FIGURA N° 18. : 

Estirado y Secado de piel en equipo Plancha 

Se cuelga en el equipo de secado y se deja secar naturalmente por 1 semana, tal como se 

muestra en la FIGURA N° 19: Secado final. 

FIGURA N° 19: Secado final 

 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 
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FIGURA N° 20: Equipo de texturizacion  

 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 

 

FIGURA N° 21: Planchas texturizadas para los cueros 

 

Fuente: (INCAPIELES, 2016) 

     Los últimos acabados para el cuero es darle a flexibilidad y la texturizacion al cuero, de 

acuerdo a lo solicitado por el cliente. Para la texturizacion se hace uso del equipo mostrado 

en  la FIGURA N° 20: Equipo de texturizacion y haciendo uso de las planchas de la FIGURA 

N° 21: Planchas texturizadas para los cueros. 
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      Fase 16: Almacenamiento 2.4.2.16.

     Los cueros ya preparados, se almacenan en un ambiente lo suficientemente ventilado y se 

empacan para su traslado al cliente. 

 Contaminación por la Industria de Curtiembre 2.4.3.

     Las diferentes etapas de la curtiembre generan una gran variedad de residuos sólidos y 

líquidos que necesitan un tratamiento adecuado antes de ser vertidos a los cuerpos receptores. 

Se estima que, para procesar una tonelada de piel desde el proceso de remojo  hasta el 

proceso final de acabados, se usan entre 15 y 40m
3
 de agua fresca, lo que genera, en 

consecuencia, un volumen semejante de residuos líquidos. (Moreno Grijalba & Risco 

Morales, 2016) 

     Estos residuos han sido parametrizados por diferentes entidades ambientales, 

estableciéndose límites máximos permisibles por rubro industrial para evitar la 

contaminación de las aguas naturales.  

    En Perú, estos LMP han sido modificados en diversas ocasiones, estableciéndose los más 

recientes en el Decreto Supremo N° 003 – 2002 – PRODUCE (ver Anexo 4).  Dichos límites 

son mostrados en la Tabla N° 6.- Límites máximos permisibles de parámetros contaminantes 

de la industria curtiembre, según el Decreto Supremo N° 003 – 2002 – PRODUCE muestran 

los parámetros para los efluentes  en la industria del Curtiembre, que posteriormente nos 

servirá como referencia para comparar los niveles de cromo total, antes y después del ensayo 

experimental. (Moreno Grijalba & Risco Morales, 2016) 

 

Tabla N° 6.- Límites máximos permisibles de parámetros contaminantes de la industria 

curtiembre, según el Decreto Supremo N° 003 – 2002 – PRODUCE 

Parámetros 

Límites Máximos Permisibles de efluentes 

Para alcantarillado Para aguas superficiales 

Ph 6.5 – 9.5 6.0 – 8.6 

Temperatura °C 35 35 

Solidos suspendidos Totales (mg/L) 1000 35 
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Parámetros 
Límites Máximos Permisibles de efluentes 

Para alcantarillado Para aguas superficiales 

Aceites y grasas (mg/L) 100 25 

DBO5 (mg/L) 1000 50 

DQO (mg/L) 2500 250 

Sulfuros (mg/L) 10 1 

Cromo VI (mg/L) 0.5 0.3 

Cromo total (mg/L) 5 2.5 

N – NH4 (mg/L) 50 20 

Fuente: (Peruano, 2002)  

  Toxicidad y efectos por intoxicación por cromo.- 2.4.4.

  Seres humanos/ mamíferos.- 2.4.4.1.

     Puede entrar al cuerpo humano y de cualquier mamífero cuando se respire, coma o tome 

líquido que lo contenga. El Cromo (VI) entra más fácilmente al cuerpo que el Cromo (III), 

pero rápidamente pasa al estado trivalente (forma estable) por reducción.  

     Debido a su insolubilidad, el cromo metálico no es tóxico en el agua. Los diversos 

compuestos del cromo hexavalente representan la mayor amenaza, especialmente debido a 

sus efectos genéticos. Los compuestos del cromo (VI) actúan en casi todos los sistemas de 

ensayo diseñados para determinar sus efectos mutagénicos. El hecho comprobado de que 

atraviesa la placenta significa un alto riesgo para los embriones y fetos. El efecto carcinógeno 

de los compuestos del cromo (VI) no sólo ha sido demostrado experimentalmente con 

animales, sino también ha sido confirmado por los resultados de estudios epidemiológicos 

realizados con grupos humanos expuestos a esta sustancia en su lugar de trabajo. Se 

considera que el período de latencia correspondiente oscila entre 10 y 27 años. Las 

intoxicaciones con este metal pueden ser agudas o crónicas, con carácter local o sistémico; en 

la población en general, salvo accidentes o contaminaciones masivas suelen ser de carácter 

crónico. (Horton, Thompson, & Sheridan, 2006) 
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 Manifestaciones en Seres Vivos.- 2.4.4.2.

• Intoxicación aguda.- 

     La ingestión de pequeñas dosis de cromo hexavalente por largo tiempo, produce un cuadro 

gastrointestinal en forma de vómitos, dolores abdominales, diarreas, y hemorragias 

intestinales. Se han descrito casos de muerte, por colapso cardiocirculatorio; si el paciente 

sobrevive, puede aparecer una insuficiencia renal aguda debido a necrosis tubular aguda. 

También puede ocasionar un fallo hepático, coagulopatía, o hemólisis intra vascular. 

•      Intoxicación crónica.- 

     El contacto cutáneo con compuestos trivalentes como hexavalentes de cromo puede 

producir conjuntivitis con lagrimeo y dolor, úlceras de 5 a 10 mm, no dolorosas, a veces 

pruriginosas, que suelen afectar al dorso de las manos y de los dedos, reciben el nombre de 

úlceras en "nido de paloma". También pueden ocasionar dermatitis de contacto (irritativas y 

alérgicas) y afección nasofaríngea con dolor, edema, enrojecimiento y ulceración de la 

mucosa, que finaliza con alteración del olfato, rinitis y perforación del tabique nasal. Las 

intoxicaciones crónicas pueden producir acumulaciones en el hígado, en el riñón, en la 

glándula tiroides y en la médula ósea. El índice de eliminación es lento. (Loor & R. Paéz, 

2004) 

    Cuando los polvos del cromo hexavalente se reciben por inhalación, además de las 

manifestaciones que se producen por contacto, provoca alteraciones en el tracto respiratorio, 

tales como laringitis y bronquitis crónicas, fibrosis pulmonar y cáncer pulmonar primario, 

éste último en una frecuencia 20 a 30 veces mayor en la población ocupacional expuesta que 

en la población en general, y en el caso de cáncer de pulmón se ha implicado además al 

cromo trivalente. Se han descrito alteraciones en la sangre, tales como leucocitosis, 

monocitosis y eosinofilia, y una posible nefrotoxicidad. (Loor & R. Paéz, 2004) 

      En Flora.- 2.4.4.3.

     En las plantas se conocen, entre otras, lesiones en el sistema radicular, originadas 

principalmente por el cromo (VI). No sólo las distintas especies sino también las distintas 

partes internas de las plantas difieren considerablemente en el modo de asimilar el cromo y 

en el tipo de lesiones que acusan. Los efectos tóxicos que el cromo ejerce sobre las plantas 

han sido descritos, fundamentalmente, en base a ensayos vasculares. En la avena pudo 
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comprobarse que las raíces no se desarrollaban y que las hojas se mantenían angostas, 

tomando una coloración pardo-rojiza con aparición de pequeñas manchas necróticas. (Loor & 

R. Paéz, 2004) 

       Impacto del cromo en los ecosistemas.- 2.4.4.4.

     En los ecosistemas acuáticos, el Cr (VI)  se encuentra principalmente en forma soluble, 

que puede ser lo suficientemente estable como para ser transportado por el agua. Sin 

embargo, éste finalmente se convierte en Cr(III) mediante la reducción de especies tales 

como las sustancias orgánicas, el ácido sulfhídrico, el azufre, el sulfuro de hierro, el amonio y 

el nitrito. Por lo general, esa forma trivalente no migra de manera significativa sino que se 

precipita rápidamente y se adsorbe en partículas en suspensión y sedimentos del fondo. Se ha 

comprobado que se acumulan en muchas especies acuáticas, especialmente en peces que se 

alimentan del fondo, como el bagre (Ictalujrus nebulosus), en los bivalvos, como la ostra 

(Crassostrea virginica), el mejillón azul (Mytilus edulis) y la almeja de caparazón blando. 

(DIGESA) 

     En los suelos, el Cr
3+

 es relativamente inmóvil debido a su gran capacidad de adsorción en 

los suelos, pero el Cr
6+

 es muy inestable. Las reacciones redox afectan la biodisponibilidad y 

la toxicidad del mismo. La oxidación puede ocurrir en presencia de óxidos de Fe y Mg, en 

suelos frescos y húmedos (anaeróbicos) y en condiciones levemente ácidas. La reducción 

puede ocurrir en presencia de sulfuros y Fe (II) (condiciones anaeróbicas) y se acelera en 

presencia de materia orgánica. Debido a esta razón, aunque el Cr
3+

 (en muy bajas dosis) 

constituye un microelemento esencial en los animales, el Cr
6+

 es no esencial y tóxico en 

concentraciones bajas; por lo cual deben controlarse las actividades antrópicas que liberan 

Cr
3+

. Aun cuando se libera al ambiente, no existe garantía alguna de que permanezca en ese 

estado químico. Por ejemplo, la práctica de depositar residuos en rellenos sanitarios con 

contenido de Cr
3+

 provenientes de curtiembres, junto con otros desechos industriales ácidos o 

con desechos cloacales, que crean condiciones ácidas al descomponerse, puede transformar el 

Cr
3+

 en Cr
6+

. (Horton, Thompson, & Sheridan, 2006) 

 Recuperación de cromo de efluentes de curtido  2.4.5.

      Con el paso de los años se ha entendido mejor la química del cromo y sus efectos tóxicos 

sobre los organismos vivos por lo que las principales autoridades de salud y ambiente han ido 

modificando los límites permisibles de concentración de cromo en diferentes matrices. El 
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nivel máximo de cromo total permitido en el agua potable en Estados Unidos es 100 ppm, 

según las regulaciones de la EPA. Sin embargo, las industrias de curtiembre suelen producir 

efluentes con cargas de cromo (III) que emiten entre 15 000 a 30 000 veces más cromo que el 

permitido por la EPA. Debido a la alta toxicidad es necesario que se traten los efluentes para 

eliminar el cromo de las aguas y, en el mejor de los casos, lo reinserten en el proceso de 

curtiembre.  (Martinez, 2008) 

     Se han realizado diversos estudios sobre métodos de remoción del cromo de las aguas 

residuales, sugiriendo métodos de adsorción y bioadsorción, de intercambio iónico y de 

precipitación para eliminar el contenido de cromo. Después de la remoción selectiva se 

procede a acondicionar el cromo para reinsertarlo en los baños de curtido y/o recurtido. 

(Martinez, 2008) 

       Precipitación.- 2.4.5.1.

     La recuperación de Cr por este método, se lleva a cabo una reacción de precipitación de 

Cr(III) como Cr(OH)3 posteriormente disolviéndolo con H2SO4. Esta relación puede 

ejecutarse con cualquier ácido que incremente el pH hasta un valor de 9. La solubilidad del 

Cr(OH)3 en agua es 1.24 x 10
-8

 M, luego se puede recuperar con baños agotados hasta el 

99%, controlando la redisolución del precipitado. Para estos casos los agentes precipitantes 

más utilizados en pruebas son el hidróxido de sodio por adición en solución acuosa, 

hidróxido de calcio por adición sólida estequiometria y urea, todos agitados mecánicamente a 

temperatura de 80 grados centígrados.  (Martinez, 2008) 

     Los parámetros que se tienen en cuenta para calcular la eficiencia de cada agente 

precipitante son el tiempo de decantación, el volumen del precipitado (altura en el vaso de 

precipitados), el contenido de material en el filtrado obtenido y el contenido de éste en el 

precipitado seco. (Martinez, 2008) 

      Materiales adsorbentes  2.4.5.2.

La adsorción es un proceso de separación mediante el cual ciertos componentes de una 

fase fluida (líquida o gaseosa) son transferidos hacia un sustrato sólido, quedando física o 

químicamente enlazados en la superficie del adsorbente. Es un método efectivo de 

eliminación con bajos niveles de iones metálicos. Según plantea (Treybal, 1988) el 

adsorbente se caracteriza por su alta porosidad, con poros de tamaño extremadamente 

pequeños que dan lugar a que la superficie interna del adsorbente sea mucho mayor que la 
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externa. Diferencias en el peso molecular o polaridad hacen que unas moléculas sean más 

fuertemente retenidas que otras, lo que hace que el proceso de adsorción sea selectivo. 

Existen dos tipos de adsorción: La adsorción física o adsorción de “Van der Waals”: es un 

fenómeno fácilmente reversible, es el resultado de las fuerzas intermoleculares de atracción 

entre las moléculas de un sólido y de la sustancia adsorbida. (Treybal, 1988). La adsorción 

química o adsorción activada: es el resultado de la interacción química entre el sólido y la 

sustancia adsorbida. La resistencia de la unión química puede variar considerablemente, 

pudiendo los compuestos químicos identificables en el sentido usual no tomar realmente 

forma pero la fuerza adhesiva es generalmente mucho más grande que la encontrada en la 

adsorción física. El sólido adsorbente universalmente utilizado en el tratamiento de aguas 

contaminadas para la remoción de metales pesados es el carbón activado, el cual debido a su 

bajo costo y a su superficie no polar, es el adsorbente elegido para eliminar una amplia gama 

de contaminantes; sin embargo, como no es selectivo puede adsorber componentes inocuos 

que se encuentren en proporciones más elevadas que otros contaminantes más peligrosos 

como los metales pesados. (Martinez, 2008)  

       Biomateriales  2.4.5.3.

Los procesos de remoción de metales por biomateriales están basados en la natural y 

fuerte afinidad de sus componentes celulares por los iones metálicos. En estos, el uso de 

sistemas inactivos puede presentar varias ventajas, ya que no requieren de un pretratamiento 

con nutrientes para mantener su actividad. Con biomasa inmovilizada también han probado 

ser de utilidad en la remoción y recuperación de metales en sistemas continuos. (Chavez 

Porras, 2010) 

Este tipo de tecnologías es novedoso y su desarrollo puede ser particularmente 

competitivo en el tratamiento de efluentes industriales, ya que permiten la recuperación de los 

metales, la reutilización de la biomasa y el agua. (Chavez Porras, 2010) 

       Biotecnología.- 2.4.5.4.

      Esta nueva metodología está basada en técnicas biotecnológicas, donde se pretende tratar 

las aguas residuales mediante el secuestro específico del Cr por hongos acidófilos para 

posteriormente proceder a su separación. Los hongos se desarrollan en medio ácido, en 

presencia de Cr; después de la inducción al medio son capaces de secuestrarlo y, por lo tanto, 
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de eliminarlo. De los primeros estudios realizados se deduce que existen posibilidades para su 

aplicación a aguas residuales de curtición. (Chavez Porras, 2010) 

      Electrocoagulación.- 2.4.5.5.

     La electrocoagulación es un método electroquímico usado para el tratamiento de aguas 

residuales que ha sido utilizado para remover un amplio número de contaminantes. Éste ha 

logrado ser comercializado, pero ha sido poco estudiado, a pesar de que tiene un gran 

potencial para eliminar las desventajas de los tratamientos clásicos para aguas residuales. 

Implica varios fenómenos químicos y físicos, y usa electrodos para proveer iones al agua 

residual que se desea tratar. Según los autores en esta técnica el coagulante es generado ‘in 

situ’, debido a una reacción de oxidación del ánodo. Las especies cargadas o metales pesados 

pueden ser removidos del efluente debido a la reacción entre iones con carga opuesta o a la 

formación de flóculos de hidróxidos metálicos. Las etapas implican que debido a la oxidación 

del electrodo se presenta la formación de coágulos: desestabilización del contaminante, 

partículas en suspensión y rompimiento de emulsiones; formación de flóculos agregando 

partículas desestabilizadas; y remoción del material contaminante por flotación y 

sedimentación. (Chavez Porras, 2010) 

     En esta técnica cuando un potencial es aplicado a los electrodos, los cuales son hechos de 

diferentes metales, especialmente Fe y Al, se genera el siguiente proceso: 

• El metal del ánodo se disuelve dando origen a iones metálicos, los cuales son hi-

drolizados inmediatamente para formar hidróxidos o polihidróxidos; estas sustancias 

son excelentes agentes coagulantes;  

• La coagulación ocurre cuando estos cationes (hidróxidos y polihidróxidos) son 

atraídos por las partículas negativas presentes en la solución; 

• Los contaminantes presentes en el agua residual son tratados por medio de reacciones 

químicas y precipitación o combinación con material coloidal;  

• Para después ser removidos por electroflotación, sedimentación o filtración. (Gil, 

2012) 

  Membranas  2.4.5.6.

     Es un proceso novedoso, bastante costoso, que tiene por finalidad separar el agua de las 

sales inorgánicas a través de una membrana que permite el paso del agua; impide el paso de 

las sales; trabaja a presiones entre 400 y 800 psi, generadas por bombas a fin de impulsar el 
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agua para que pase a través de una membrana y deje tras sí el líquido. Las membranas son de 

acetato de celulosa y su costo puede representar más del 50% del costo del equipo; este 

procedimiento es muy sensible a las variaciones bruscas de temperaturas. (Cholh, Zhang, 

Dionysion, & Oerther & Sorial, 2005) 

 

  Tratamiento teórico de la recuperación del cromo de aguas residuales de 2.4.6.

curtiembres  

     La precipitación química es el método más usado para quitar los iones solubles de los 

metales y luego recuperarlos como hidróxido metálico. Este proceso es controlado por medio 

del pH, en el caso del cromo se puede explicar usando un diagrama de Pourbaix (Eh-pH). 

     En el diagrama de la FIGURA N° 22: Diagrama Eh-pH para especies de cromo en 

solución acuosa , es una gráfica de potencial redox en función del pH, donde se muestran las 

principales especies termodinámicamente estables para el cromo en solución. (Martinez, 

2008) 

FIGURA N° 22: Diagrama Eh-pH para especies de cromo en solución acuosa 

 

Fuente: (Martinez, 2008) 



46 

 

Puede  observarse en el grafico que a intervalos de pH entre 7 y 11, la forma predominante es 

Cr(OH)3 y la solubilidad del hidróxido es mínima, en cambio a mayores valores de pH se 

forma Cr(OH)4, aumentando la solubilidad del cromo.  (Martinez, 2008) 

      Los precipitantes más usados para la remoción del cromo trivalente son los hidróxidos y 

óxidos, pero también pueden ser utilizados los carbonatos. El precipitado de Cr(OH)3 puede 

ser recuperado con ácido sulfúrico para obtener sulfato de cromo que puede ser reintegrado al 

proceso de curtido. (Manahan, 2006) 

     La recuperación del cromo de los baños agotados, se basa en su precipitación como 

Cr(OH)3 (que es escasamente soluble) por efecto de la adición de un álcali y su posterior 

redisolución de acuerdo a las siguientes reacciones: 

  

Cr
+3

 + 3(OH)
-
 → Cr(OH)3                                   Kps= 6.3 x 1031 

2Cr(OH)3 + 3H2(SO4) → Cr2(SO4)3 + 6 H2O           K = 10 

 

     De estos dos procesos fundamentales en el proceso de recuperación, el que requiere 

especial atención es la formación del Cr(OH)3, debido que éste se forma a un determinado 

intervalo de pH (8 a 10), siendo el valor óptimo de 9. A este valor de pH, para una 

concentración total de cromo de 0.04M (equivalente a 3 g/litro en Cr2O3) la especie 

predominante corresponde a Cr(OH)3 de concentración igual a 1.45 x 10
-7

 M. (Martinez, 

2008) 

     A pH menores a 7 y mayores a 10, empiezan a predominar especies solubles, de aquí que 

el proceso de precipitación debe tenerse cuidado de realizarse en el rango de pH indicado. Por 

otro lado, el precipitado de Cr(OH)3 no deja de ser un ejemplo más de un precipitado 

gelatinoso, voluminoso y de estructura amorfa por retener grandes cantidades de agua, por lo 

que para su separación de la fase acuosa se debe recurrir a periodos de envejecimiento o 

tratamiento térmico que permitan desarrollar sólidos con estructura cristalina que faciliten 

procesos de decantación y filtración. En este entendido, la precipitación del Cr(OH)3 debe 

ocurrir en caliente. (Martinez, 2008) 
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     En cuanto se refiere a la redisolución del Cr(OH)3, este se produce espontáneamente con 

soluciones concentradas o diluidas (1:3) de ácido sulfúrico con desprendimiento de calor, que 

ayuda en la disolución del precipitado. Se recomienda re disolver el precipitado tan pronto 

como sea posible debido a que se hace menos soluble a medida que transcurre el tiempo. Se 

considera que el sulfato de cromo se encuentra al 44% es decir como Cr6(SO4)5(OH)8 

entonces para pasarlo a Cr
+3

 como Cr(OH)3, se dará según la siguiente reacción: (Martinez, 

2008) 

Cr6(SO4)5(OH)8 + 10(OH)
-
    6Cr(OH)3 + 5(SO4) 

 Las 10 moles de (OH)
-
. Lo pueden proporcionar las siguientes especies y generarían las 

reacciones a continuación: 

 

{

NaOH
Na2CO3

NH4OH
Cu(OH)2

}   

Cr6(SO4)5(OH)8 + 10NaOH  6Cr(OH)3 + 5Na2SO4

Cr6(SO4)5(OH)8 +  5Na2CO3 +  5H2O +  6Cr(OH)3 +  5Na2SO4 +  5CO2

Cr6(SO4)5(OH)8 + 10NH4(OH) 6Cr(OH)3 + 5(NH4)2SO4
 

Cr6(SO4)5(OH)8 + 5Ca(OH)2  6Cr(OH)3 + 5CaSO4

  

 (Martinez, 2008) 
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CAPITULO III 

3.     Planteamiento Metodologico 

3.1. Metodologia 

 Metodo.- 3.1.1.

      Es una investigación experimental en la cual se analizaron las variables y datos obtenidos, 

los cuales servirán como base de datos para el desarrollo de la investigación. La matriz de 

consistencia se muestra en el Anexo N°5: Matriz de consistencia. 

 Ubicación Geografica.- 3.1.1.1.

      Se obtuvo los efluentes líquidos de curtiembre de la empresa INCAPIELES ubicada en el 

parque industrial de rio seco en el distrito de Cerro Colorado Arequipa. 

FIGURA N° 23: Ubicación de la empresa INCAPIELES. 

 

 

Fuente: Google Earth 

En la FIGURA N° 23: Ubicación de la empresa INCAPIELES., se muestra la ubicación de la 

empresa  de Curtiembre “Incapieles E.I.RL. En un círculo de color Rojo. 

La ubicación según la razón social se encuentra ubicada en el Parque Industrial de Rio Seco, 

ubicado en el distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa. 
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      Procedimiento para la toma de muestras.- 3.1.1.2.

     Para la toma de muestras del efluente, se preparó los materiales y herramientas necesarias, 

tales como: 

 Implementos para recolección 

‒ Envase para colección de efluente. 

‒ 1 Bidón de 10 litros. 

‒ 2 Botellas de plástico de polietileno o similar de 500 ml c/u. 

‒ Plumón indeleble. 

‒ Etiqueta de codificación. 

‒ Termómetro. 

‒ Bandas de Ph y Ph-metro. 

 Implementos de seguridad 

‒ Guantes de nitrilo. 

‒ Botas de jebe. 

‒ Respirador descartable. 

     La muestra se tomara de los efluentes del proceso de curtido. 

     Se dejara correr el efluente por 02 minutos y luego se colocara un envase contra el sentido 

de salida del efluente para recolectar la cantidad  necesaria para llenar el bidón y las botellas 

de muestra, mantener en un ambiente frio, las muestras pueden conservarse en condiciones 

adecuadas hasta por 6 meses como máximo. 

   Las muestras tomadas en las botellas se enviaran a analizar al laboratorio inmediatamente 

para definir concentraciones iniciales. 

    Para evitar confusión se colocara una etiqueta de codificación con la que será enviada a 

analizar a laboratorio. 

   Se toman los datos necesarios para nuestros análisis: 

 Ph. 

 Temperatura Inicial. 

 Colorimetría. 
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      Tipo de la Investigación.- 3.1.2.

     Por su finalidad: se trata de una investigación aplicada y experimental, ya que se enfoca a 

la solución real de un problema específico que es el reducir la concentración de cromo total 

del efluente del proceso de curtido de la empresa INCAPIELES  y las variables serán 

analizadas a nivel de laboratorio. 

      Nivel de la Investigación.- 3.1.3.

     El nivel del estudio es Descriptivo, explicativo y predictivo a través de diversos datos 

obtenidos y su sustentación. 

3.2. Diseño de la Investigación 

     El estudio de investigación es analítico - experimental, asociando las variables de estudio  

mediante la revisión documentaria. 

     Las variables de nuestro diseño experimental, están en relación de concentración de 

Na(OH) y el tiempo de agitación después de agregar el aditivo para la reducción de cromo en 

el efluente contaminado. 

 

 Primera variable : Concentración de Na(OH) 3.2.1.

     Para determinar concentraciones de Na(OH) adecuados se deberá determinar por 

estequiometria, a partir de la siguiente reacción:  

𝐶𝑟6(𝑆𝑂4)5(𝑂𝐻)8 + 𝑁𝑎(𝑂𝐻) → 𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

     Primero se deberá balancear la ecuación, se usó el método por tanteo sistemático, dando 

como resultado: 

𝟏𝐶𝑟6(𝑆𝑂4)5(𝑂𝐻)8 + 𝟏𝟎𝑁𝑎(𝑂𝐻) → 𝟔𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 + 𝟓𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

     Para el cálculo estequiometrico gramos, y obtener la cantidad de Na (OH) necesario se 

usara la Tabla N° 7.- Masas Atómicas de elementos presentes en la ecuación química., donde 

se muestra las masas atómicas de los elementos químicos presentes en la ecuación química. 
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Tabla N° 7.- Masas Atómicas de elementos presentes en la ecuación química. 

Elemento Masa Atómica 

Cromo (Cr) 51,9961 

Azufre (S) 32,065 

Oxigeno (O) 15,9994 

Hidrogeno (H) 1,00794 

Sodio (Na) 22.9898 

Fuente: (Ptable, 2017) 

     Reemplazando en la ecuación las masas atómicas aproximadas, obtenemos: 

𝟏𝐶𝑟6(𝑆𝑂4)5(𝑂𝐻)8 + 𝟏𝟎𝑁𝑎(𝑂𝐻) → 𝟔𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 + 𝟓𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

928𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 + 400 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 → 618𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 + 710𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 

     Para el caso de la masa de hidróxido de sodio se calcula por estequiometria a partir de la 

siguiente reacción: 

𝟏𝐶𝑟6(𝑆𝑂4)5(𝑂𝐻)8 + 𝟏𝟎𝑁𝑎(𝑂𝐻) → 𝟔𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 + 𝟓𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

928g/mol         400g/mol 

     Sabiendo que el cromo en la ecuación Cr6(SO4)5(OH)8 equivale al 33% de la masa del 

compuesto total, lo cual consideraremos para el cálculo correspondiente de hidróxido de 

sodio necesario. 

Luego se sabe que en promedio se tiene 4303.7 mg/l de cromo III en los efluentes que 

equivale a 4.3 g/l, y este contenido de cromo equivale a la tercera parte, lo cual en masa del 

compuesto seria 13.03 g/l, y reemplazando en la ecuación de reacción:  

Cr6(SO4)5(OH)8 + 10NaOH  6Cr(OH)3 + 5Na2SO4 

928g/mol          400g/mol 

13.03g/l              XNaOH 

XNaOH =   (13.03g/l)(400 g/mol) / (928 g/mol)  X NaOH =   5.61 g/l 
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     Además las pruebas se desarrollaran en volúmenes de 500 ml, por lo que la masa a usar 

para un litro de efluentes será: 

XNaOH =   (5.51 g/l) / 2 

Masa de NaOH =   2.8 g/l 

 

     Para obtener combinaciones de concentración de hidróxido de sodio (Na(OH)) adecuado 

,se trabajara con un 20% más y menos como incertidumbre para obtener valores  de las 

variables mínimas y máximas de la concentración de Na(OH) para el ensayo de laboratorio, 

estos valores se muestran en la Tabla N° 8.- Valores Alto, bajo y medio para concentración 

de Na (OH). 

 

Tabla N° 8.- Valores Alto, bajo y medio para concentración de Na (OH) 

CONCENTRACION DE Na(OH) 

Alto Medio Bajo 

3.36 2.8 2.24 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Segunda variable : Tiempo 3.2.2.

     Para la variable Tiempo, se considera como una hora referencial de 60 minutos, suficiente 

tiempo para que el reactivo reaccione con el cromo total del efluente del proceso de curtido. 

     Para  obtener combinaciones de tiempo de agitación adecuadas, se trabajara con un 20% 

más y menos como incertidumbre para obtener los valores máximos y mínimos para la 

variable  Tiempo de agitación para los ensayos en laboratorio, estos valores se muestran la 

Tabla N° 9.- Valores Alto, bajo y medio para la Variable Tiempo de agitación. 
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Tabla N° 9.- Valores Alto, bajo y medio para la Variable Tiempo de agitación. 

TIEMPO Hora / Minutos 

Alto 

 (Hora) 

Alto  

(Min) 

Medio  

(Hora) 

Medio  

(Min) 

Bajo 

 (Hora) 

Bajo 

 (Min) 

1.2 72 min 1 60 min 0.8 48 min 

Fuente: Elaboración Propia 

     

 Los valores mostrados en la tabla se muestran en unidades de medida: horas y minutos 

correspondientes.  

     Para el diseño experimental se tomara como referencia la unidad de medida en hora. 

 

 Diseño Experimental 3.2.3.

 

      El diseño aplicable para la experiencia será “DISEÑO COMPOSICION CENTRAL 

(CCD) ”. El diseño CCD es compuesto de un modelo factorial 2
K
  con nf  corridas, y 2p  

puntos axiales o estrellas y nc corridas en el punto central representado por: 

 

𝐶𝐶𝐷 =  𝑛𝑓 +  2𝑝 +  𝑛𝑐 

    Dónde: 

 Para 𝑛𝑓  (número de corridas en el diseño  k) , se tiene k = 2, por los factores de 

variabilidad (Concentración de Na(OH) y tiempo de agitación), por lo que : 

𝑛𝑓 = 2𝑘 = 22 = 4 

 Para los puntos axiales se considera: 

2𝑝 = 2(2) = 4 
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 Y se considera finalmente para puntos centrales: 

𝑛𝑐 = 2 

Por lo que reemplazando en el diseño compuesto central, nos muestra que se tendrá 10 

combinaciones en el diseño experimental.   

𝐶𝐶𝐷 =  𝑛𝑓 +  2𝑝 +  𝑛𝑐  →   𝐶𝐶𝐷 = 4 + 4 + 2 → 𝐶𝐶𝐷 = 10 

     La matriz del diseño experimental será tal como se muestra en la Tabla N° 10.-Matriz 

Experimental: 

Tabla N° 10.-Matriz Experimental 

Corridas 

experimentales 

Concentración 

Na(OH) 

(gramos) 

Tiempo 

(Hora) 

1 0 0 

2 + - 

3  +  + 

4  -  - 

5  -  + 

6 0 +α 

7 +α 0 

8 -α 0 

9 0 -α 

10 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 Dónde: 

-α :  Puntos axiales menores 
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+α : Puntos axiales menores 

0 : Puntos medios 

El diseño base consistirá en: 

 Número de factores experimentales (concentración de Na(OH) y tiempo): 2 

 Número de niveles por variable (altos y bajos): 2 

 Puntos axiales: 4. 

 Número de corridas experimentales: 10, incluyendo 2 puntos centrales.  

 

Tabla N° 11.- Matriz de valores codificados y reales de variables 

N° 

Prueba 

Concentración 

Na(OH) 

(gramos) 

Tiempo 

(Hora) 

Concentración 

Na(OH) 

(gramos) 

Tiempo 

(Hora) 

1 0 0 2.8 1 

2 + - 3.36 0.8 

3  +  + 3.36 1.2 

4  -  - 2.24 0.8 

5  -  + 2.24 1.2 

6 0 +α 2.8 1.28284 

7 +α 0 3.59196 1 

8 -α 0 2.00804 1 

9 0 -α 2.8 0.717157 

10 0 0 2.8 1 

Fuente: Elaboración Propia  

     En la Tabla N° 11.- Matriz de valores codificados y reales de variables , se muestra la 

matriz completa con nuestros valores para concentración de Na(OH) y tiempo de agitación 

necesarios para la experimentación. Para la obtención de los valores de grados de libertad se 
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usó el software Statgraphics, donde agregamos los datos mínimos y máximos de nuestras 

variables y escogimos el diseño experimental de diseño compuesto central. 

     En la FIGURA N° 24: Diseño Experimental, se muestra el diseño experimental completo 

con los rangos de libertad, de acuerdo al diseño experimental. 

 

FIGURA N° 24: Diseño Experimental 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3. Hipotesis de la Investigacion 

 Hipotesis General.- 3.3.1.

     Es probable que el proceso de precipitación con hidróxido de sodio permita la 

recuperacion de cromo total  de los efluentes de la curtiembre INCAPIELES mayor a un 50% 

del contenido de cromo identificado inicialmente. 

 Hipotesis Especificas.- 3.3.2.

Na(OH) /Tiempo

2.8 /1.28

Na(OH) /Tiempo

3.36 /1.2

Na(OH) /Tiempo

3.59 / 1

Na(OH) /Tiempo

3.36 / 0.8

Na(OH) /Tiempo

2.8 /0.72

Na(OH) /Tiempo

2.24 /0.8

Na(OH) /Tiempo

2.01 /1

Na(OH) /Tiempo

2.24 / 1.2

Na(OH) /Tiempo

2.8 / 1
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a) Es probable que al realizar un análisis de características físico-químicas, se encuentre 

otros elementos en el efluente recogido del proceso de curtido de la empresa 

Incapieles E.I.R.L. 

b) Es probable que la concentración de cromo total, Cromo III y Cromo VI en los 

efluentes del proceso de curtido supere los lmp y que al realizar la experimentación 

las concentraciones disminuyan hasta niveles aceptables.  

c) Es probable que el proceso de precipitación con hidróxido de sodio permita la 

reducción de cromo total en los efluentes de la curtiembre INCAPIELES hasta en un 

90%.  

d) Es probable que al precisar el desarrollo experimental y el uso del software 

Statgraphic se pueda lograr la obtención de datos óptimos para la reducción de cromo.  

e) Es probable que la variable concentración de Na(OH) y la variable tiempo de 

agitación influyan en el proceso de precipitación de cromo. 

f) Es probable que se pueda generar un diseño matemático para la reducción de cromo 

en efluentes mediante el programa Statgraphic. 

COMENTARIO 

     Para el punto de  contrastación de hipótesis, se define como hipótesis de trabajo las 

mencionadas en el punto 3.3.1 y 3.3.2,  y  se planteó una hipótesis nula para cada una,  que se 

refiere a la negación de las hipótesis de trabajo planteadas. 

3.4. Variables 

 Variable independiente.- 3.4.1.

Concentración de cromo total en los efluentes. 

 Variable dependiente.- 3.4.2.

     Las variables dependientes dependerán del método escogido para el tratamiento el cual es 

el de precipitación química y estas son: 

• Cantidad de Hidróxido de Sodio. 

• Tiempo de reacción. 
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3.5. Cobertura del Estudio 

 Universo y Poblacion.- 3.5.1.

     Nuestro Universo es la Empresa Incapieles , debido  a que nuestro tipo de investigacion 

esta haciendo frente a la problemática de concentracion de Cromo en el efluente de esta 

empresa. 

 Muestra.- 3.5.2.

     Se recolecta muestra de los efluentes líquidos contaminados con Cromo, directamente de 

los botales de la empresa INCAPIELES, que luego del proceso de curtición de las pieles, 

estos líquidos son desechados. 

 Muestreo.- 3.5.3.

     Para el muestreo se uso un muestreo aleatorio simple ,  se utilizo el programa statgraphics  

que genero una matriz para el diseño experimental y asi obtener un método preciso. Y se 

recolecto las muestras del efluente para su posterior corrida experimental. 

3.6. Tecnicas e Instrumentos 

 Tecnicas de la Investigacion.- 3.6.1.

      La técnica de la experimentación está dividida en cinco fases, las que se muestran en la 

FIGURA N° 25: Diagrama de la Técnica de Investigación: 

 Recojo de muestras de efluente 

 Acondicionamiento de muestras para análisis inicial 

 Experimentación con Na(OH) para reducir el cromo en el efluente 

 Filtración de solución contaminada tratada con Na(OH) 

 Análisis experimental. 

 Conclusiones. 



59 

 

FIGURA N° 25: Diagrama de la Técnica de Investigación 

TECNICA DE LA INVESTIGACION .-

FASES

Recojo de muestras de Efluente

Acondicionamiento de muestras para 

análisis.

Experimentación con Na(OH) para 

reducir el cromo en el efluente.

Filtración de solución contaminada 

tratada con Na(OH).

Análisis experimental.

Conclusiones

 

Fuente: Elaboración propia. 

      Recojo de Muestras de Efluente.- 3.6.1.1.

     Bajo la autorización del Gerente general de la empresa Incapieles E.I.R.L. se tomó la 

muestra de agua de uno de los botales incluidos en el proceso de curtido. 

     En la FIGURA N° 26: Botal de Curtido de Curtiembre Incapieles E.I.R.L. podemos ver 

uno de los botales que son trabajados en el proceso de curtido, una vez pasada las 8 horas en 

el que las pieles han tenido contacto con el cromo para la curtiembre y luego de comprobar 

que la piel ya se encuentra curtida, estos líquidos son desechados.  
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FIGURA N° 26: Botal de Curtido de Curtiembre Incapieles E.I.R.L. 

 

Fuente: Fotografías propias. 

     Con apoyo de los trabajadores se tomó la muestra de agua en un bidón.  

FIGURA N° 27: Efluente a muestrear del proceso de Curtido. 

 

Fuente: Fotografías propias. 

      En la FIGURA N° 27: Efluente a muestrear del proceso de Curtido., se aprecia el color 

verde, indicador de la presencia de cromo en la solución. Es necesario el uso de equipo de 

protección personal para el personal que estará expuesto. 

     Se recoge el efluente en un bidón cerrado de 10 litros  y se transporta para su estudio en 

laboratorio, como se visualiza en la FIGURA N° 28: Recojo de muestras para el estudio. 
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FIGURA N° 28: Recojo de muestras para el estudio. 

 

 

Fuente: Fotografías propias. 

 

      Acondicionamiento de Muestras para Analisis.- 3.6.1.2.

 

     Las muestras de agua tomadas del proceso de curtido de la empresa Incapieles, se 

trasladan a laboratorio, para proceder con el acondicionamiento de la muestra para su 

posterior análisis. 

 

 Filtración.- 

     La muestra de agua, presenta presencia de restos de partículas suspendidas, por lo que se 

realizara una filtración primaria, para eliminar todo desecho que haya sido recolectado en el 

muestreo, tales como: pajas, insectos muertos, partículas de piel o carne, etc. 

     Para ello se usara  papel de filtración rápida, como se observa en la FIGURA N° 29: 

Filtración Primaria,  donde se aprecia una proporción del efluente filtrándose para eliminar 

sólidos en suspensión de la muestra. 
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FIGURA N° 29: Filtración Primaria 

 

 

Fuente: Fotografías propias 

 Análisis Iniciales.- 

     Una vez filtrado 500 ml de agua, se envió a laboratorio para analizar: 

‒ Barrido Inicial. 

‒ Concentración Cromo total Inicial. 

‒ Cromo VI y Cromo III. 

‒ Solidos suspendidos. 

     Mediante un barrido de elementos por el método de ICP – AES Determinación de metales 

y elementos traza en agua y aguas residuales y determinación de Cromo VI y III en agua por 

el método de fotometría, con el fin de identificar todos los elementos químicos en el efluente. 

     Para la medición de la densidad de la muestra se hará uso de una probeta de 10 ml, 

balanza digital y la muestra de efluente.  

     Como primer paso se debe identificó la masa de la solución para ello se pesó la probeta sin 

solución primero y  luego se pesó con 10 ml de la muestra del efluente.  
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     Se restó para obtener el resultado de la masa total de la muestra del efluente y se dividió 

entre el volumen que seria 10 ml.  

     Se reemplazó en la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=

(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 + 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) − (𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 

 

      Experimentacion con Na(OH) para reduccion de cromo en el efluente.- 3.6.1.3.

     Luego de la filtración se pasó a la experimentación para evaluar la capacidad de 

recuperación de Cromo por el método de precipitación química con hidróxido de sodio. Se 

realizaron  combinaciones en 10 vasos de precipitados, donde se vertió 500 ml del efluente de 

la empresa INCAPIELES tal como se muestra en la FIGURA N° 30: Preparación de muestras 

en vasos precipitados. 

FIGURA N° 30: Preparación de muestras en vasos precipitados 

 

Fuente: Fotografías propias 

Antes de iniciar se coloca un termómetro para observar si hay algún cambio de temperatura 

inicial y durante la experimentación, tal como se muestra en la FIGURA N° 31: Medición de 

Temperatura. 
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FIGURA N° 31: Medición de Temperatura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Posteriormente se pesó las concentraciones de Na (OH) como se muestra en la FIGURA N° 

32: Medición de concentración de Na(OH),  de acuerdo a nuestro diseño experimental. 

Revisar Tabla N° 11.- Matriz de valores codificados y reales de variables y se colocó en cada 

vaso precipitado con la muestra. La solución se colocó sobre el agitador magnético  a 100 

rpm. 

FIGURA N° 32: Medición de concentración de Na(OH) 

 

Fuente: Fotografías Propias 
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Se adiciono el Hidróxido de Sodio (Na(OH)) en la muestra correspondiente y se colocó en el 

agitador magnético a 100 rpm.  

FIGURA N° 33: Adición de Na (OH) 

 

Fuente: Fotografías propias 

En la FIGURA N° 33: Adición de Na (OH), se aprecia la adición de la concentración de 

Na(OH) correspondiente al número de prueba. 

FIGURA N° 34: Principio de la precipitación de cromo 

 

 

Fuente: Fotografías Propias. 
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En la FIGURA N° 34: Principio de la precipitación de cromo, se aprecia como el aditivo 

químico empieza a reaccionar con la muestra. Se presenta cambios en el color de la muestra. 

Durante la experimentación, se controla:  

 Temperatura  

 Ph 

 Color. 

 Tiempo de Agitación 

FIGURA N° 35: Medición de temperatura en la experimentación 

 

Fuente: Fotografías Propias. 

    En la FIGURA N° 35: Medición de temperatura en la experimentación, se aprecia la 

verificación de los controles de las muestras durante la experimentación. 

      Filtración de solución contaminada tratada con Na(OH).- 3.6.1.4.

     Una vez pasado  el tiempo indicado, se prepara 10 matraz de 500 ml, se colocó un embudo 

y un papel filtro para comenzar con la filtración de nuestra solución tratada y se comenzó a 

filtrar el cromo precipitado producto de la reacción química, como se muestra en la FIGURA 

N° 36: Filtración de muestra de agua tratada.. 
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FIGURA N° 36: Filtración de muestra de agua tratada. 

 

Fuente: Fotografías Propias. 

    Al terminar el filtrado, se obtendrá un sedimento tal como se muestra en la FIGURA N° 

37: Sedimentos obtenidos de la filtración., de un color verde azulado pastoso, este sedimento 

se guardó en un envase y se envió a laboratorio para su análisis. 

FIGURA N° 37: Sedimentos obtenidos de la filtración. 

 

 

Fuente: Fotografías Propias. 
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     Análisis experimental..- 3.6.2.

      Las muestras de agua tratada con Na (OH) , después de la filtración, se enviaron a 

analizar por el método de absorción atómica y por el método de ICP . Se realizó un primer 

análisis en los laboratorios UAP  tal como se ve en la FIGURA N° 38. Análisis por 

Absorción Atómica en laboratorios UAP-Arequipa., con  ayuda de un equipo de 

espectrofotometría como se ve en la FIGURA N° 39: Espectrofotómetro  y para validar datos 

obtenidos también se enviaron a analizar en un laboratorio particular. 

FIGURA N° 38. Análisis por Absorción Atómica en laboratorios UAP-Arequipa. 

 

 

Fuentes: Fotografías Propias 

FIGURA N° 39: Espectrofotómetro  

 

 

Fuentes: Fotografías Propias 
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     En laboratorios de la Universidad Alas Peruanas, se utilizó el espectrofotómetro de la 

figura N°43 Marca ZUZI, modelo 4200. 

Para el análisis en el laboratorio particular para el análisis por absorción atómica se usó el 

espectrofotómetro modelo  HACH Modelo DR/ 2000 y para el análisis por ICP se usó el 

modelo ICAP 6500 de la marca THERMO. 

Para la experiencia en laboratorios UAP, se revisó el manual del equipo y se procedió de 

acuerdo a lo siguiente:  

 Se realizaron las experiencias por triplicado por cada muestra para disminuir o 

eliminar el rango de error. 

 Antes de medir la absorbancia de cada muestra se calibro el espectrofotómetro con un 

blanco (5ml de agua destilada) como se muestra en la FIGURA N° 40: Calibración 

del espectrofotómetro.  

 Se preparó las muestras para la cuantificación de cromo, se vacío 100 ml en un vaso 

precipitado y se extrajo 5ml con ayuda de una pipeta, como se muestra en la FIGURA 

N° 41: Preparación de muestras para la cuantificación por espectrofotometría. 

 Se vació en el muestreador del  espectrofotómetro y se tomaron los resultados 

obtenidos, tal como se muestra en la FIGURA N° 42: Cuantificación de cromo por 

espectrofotometría. 

FIGURA N° 40: Calibración del espectrofotómetro 

 

 

Fuente: Fotografías propias 
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FIGURA N° 41: Preparación de muestras para la cuantificación por espectrofotometría 

 

Fuentes: Fotografías Propias 

FIGURA N° 42: Cuantificación de cromo por espectrofotometría 

 

 

Fuentes: Fotografías Propias 

    Para obtener los datos de la concentración de cromo en nuestras muestras las absorbancias 

obtenidas se multiplicó por el factor de cromo. 
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 Instrumentos de la Investigacion.- 3.6.3.

     Bernardo y Calderero (2000) consideran que los instrumentos es un recurso del que puede 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

    Los instrumentos utilizados: 

• Material experimental.- Consta de los materiales y equipos requeridos para desarrollar 

la experimentación en laboratorio. 

• Reactivos químicos.- Necesarios para la experimentación en laboratorio 

• Tablas para la recolección de datos experimentales.- Tablas que se utilizan para anotar 

los valores que se vayan recogiendo de la experimentación desarrollada. 

• Fotografía, grabaciones de audio y video. (Material que se utiliza para poder 

identificar en donde se originan los efluente de acuerdo a la línea productiva de la 

empresa. Para este instrumento se cuenta con la aprobación del gerente de la 

empresa). 

• Software estadístico (Excel, Statgraphic). (instrumentos que nos permitirán almacenar 

y procesar los datos de acuerdo a la técnica de procesamiento estadístico necesaria) 

      Materiales Experimentales.- 3.6.4.

     Para el desarrollo experimental en laboratorio será necesario, los siguientes implementos: 

• Baguetas  

• 10 Botellas de 500 ml  

• Pipetas 10 ml. 

• Vasos de precipitado de 100 y 500ml  

• 10 Lunas de reloj o cristal de reloj  

• Soporte universal  

• Nueces, aros, pinzas para buretas  

• Matraz de Erlenmeyer de 100, 150 m  

      Equipos de Laboratorio.- 3.6.4.1.

• Balanza analítica.  

• pH-metro.  

• Espectrofotómetro 

• Equipo ICP 
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      Reactivos Quimicos e Insumos.- 3.6.4.2.

• Hidróxido de sodio en lentejas  

• Ácido Nítrico 

• Agua destilada 

• Difenilcarbazida 

• Papel filtro.  

 Fuentes.- 3.6.5.

     Las fuentes de información usadas para esta investigación son de tipo: 

     Primaria: Se realizó visitas a la curtiembre Incapieles E.I.R.L., donde se obtuvo 

información directa sobre los procesos, reactivos e información relevante para la 

investigación.  

    Secundaria: Se buscó información en libros, revistas, páginas web, noticias, estudios 

realizados y artículos sobre la reducción de cromo, contaminación por cromo, métodos de 

descontaminación para la industria de curtiembre entre otros; que son detallados en las 

fuentes bibliográficas. 

3.7. Procesamiento estadistico de la Informacion 

 Estadisticos 3.7.1.

     Para el procesamiento estadístico de los datos obtenidos se usó el programa estadístico de 

Statgraphic, y se usa el método de análisis de varianza (ANOVA) para evaluar la importancia 

de los  factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de 

los factores. 

 Representacion 3.7.2.

Se representaran gráficamente los resultados obtenidos, mediante diagramas de barras, 

lineares, de serie de datos,  de superficie y de Pareto, con el fin de que los resultados 

obtenidos puedan ser asimilados y entendidos fácilmente. 
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CAPITULO IV 

4.      ORGANIZACIÓN, PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

      En este capítulo mencionaremos los resultados obtenidos y su correspondiente análisis 

para la comprobación de hipótesis además de la realización de los objetivos planteados para 

la recuperacion de cromo en los  efluentes del proceso de curtido de la empresa Incapieles 

E.I.R.L. por el método de precipitación química con Na(OH).  

4.1.      Resultados 

Los resultados se presentaran en el orden de acuerdo a las hipotesis planteadas en el orden 

correspondiente. Adiccional los resultados de laboratorio se encontraran en el Anexo N°6. 

 Recuperacion de Cromo.- 4.1.1.

     Para la hipótesis general “Es probable que el proceso de precipitación con hidróxido de 

sodio permita la recuperación de cromo total  de los efluentes de la curtiembre INCAPIELES 

mayor a un 50 % del contenido de cromo identificado inicialmente.” 

     Para ello se analizó el resultado de presencia de cromo total en los sedimentos de las 

muestras que representaban el alto y más bajo resultado de precipitación de cromo en el 

efluente. Tal como se muestra en la Tabla N° 12: Recuperación de cromo en sedimentos. 

Tabla N° 12: Recuperación de cromo en sedimentos 

Nombre 

de 

Muestra 

Cromo Total  Cromo III   Cromo IV  

Inicial 

(mg/l) 

Sedimen

tos 

(mg/Kg) 

% 
Inicial 

(mg/l) 

Sedimen

tos 

(mg/Kg) 

% 
Inicial 

(mg/l) 

Sedimen

tos 

(mg/Kg) 

% 

Muestra 

N°3 
4334.07 

124.6 3% 

3360 

124.6 4% 

120 

<0.05 0% 

Muestra 

N° 8 
96 2% 96 3% <0.05 0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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    Como se puede visualizar en la  Tabla N° 12: Recuperación de cromo en sedimentos existe 

una recuperación de cromo total con un valor mínimo 2% hasta un máximo de 3%. Lo cual 

hace suponer que el cromo en sedimentos ha formado enlaces con otros elementos, por lo que 

no puede ser leído en el análisis Determinación de metales y elementos traza en suelos y 

sedimentos por ICP-OES. 
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      Caracterizacion del Efluente.- 4.1.2.

     Para la hipotesis “Es probable que al realizar un análisis de características fisico-químicas, 

se encuentre otros elementos en el efluente recogido del proceso de curtido de la empresa 

Incapieles E.I.R.L..” 

     Recordemos que para el proceso de curtido de pieles se encuentran etapas en las que las 

pieles entran a los botales ya sea para el proceso de pelambre (eliminación de los pelos de la 

piel), así como para el proceso de curtido al cromo de las pieles, y luego los líquidos cargados 

con los químicos empleados para cada proceso son desechados pues ya no tienen capacidad 

eficiente para las etapas mencionadas.Estos efluentes  son los que se estudió  , presentando 

las siguientes caracteristicas: 

       Propiedades Físicas.- 4.1.2.1.

 

En la Tabla N° 13.- Propiedades Físicas del Efluente se muestran los resultados de las 

características físicas obtenidas de nuestra muestra de efluente del proceso de curtido. 

Tabla N° 13.- Propiedades Físicas del Efluente  

Descripción del Parámetro Valor 

Densidad 1.105 Kg/l 

Ph 3 

Temperatura 20° 

Sólidos en suspensión 67 mg/l 

Fuente: Elaboración Propia  

Al efluente se le tomo la densidad de forma fisica. 

El pH tomado del efluente , indica que nos encontramos ante una solucion acida. 

La temperatura se encuentra  a nivel ambiente. 

Al realizar la filtracion primaria de 500 ml que se filtraron , se obtuvo 33.5 mg de solidos 

suspendidos , que como resultado nos daria 67 mg/L. 

El efluente muestra un color verde oscuro y olor fuerte sue generis. 
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       Propiedades Químicas: 4.1.2.2.

     El efluente fue enviado a analizar a un laboratorio particular  para caracterizar los 

elementos químicos presentes. Los cuales se muestran en la Tabla N° 14.- Determinación de 

metales y elementos traza en agua y aguas residuales por ICP.OES . 

Tabla N° 14.- Determinación de metales y elementos traza en agua y aguas residuales 

por ICP.OES 

Elemento Químico Concentración (mg/L) 

Ag (mg/l) 0.0229 

Al (mg/l) 1.52 

B (mg/l) 23.15 

Ba (mg/l) 0.20730 

Be (mg/l) a<0.000079 (*) 

Elemento Químico Concentración (mg/L) 

Ca (mg/l) >250 (*) 

Cd (mg/l) 0.02740 

Co (mg/l) a<0.000094 

Cr total(mg/l) >50 (*) / 4334.07(**) 

Cu (mg/l) 0.1242 

Fe (mg/l) 6.76 

K (mg/l) >250 (*) 

Li (mg/l) 2.9783 

Mg (mg/l) >250 (*) 

Mn (mg/l) 0.32756 

Mo (mg/l) a<0.00038 (*) 

Na (mg/l) >1250 (*) 

Ni (mg/l) 0.70346 
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P (mg/l) 11.20 

Pb (mg/l) 0.0374 

Sb (mg/l) 5.0566 

Se (mg/l) a<0.002 (*) 

SiO2 (mg/l) 69.88 

Sn (mg/l) a<0.00085 (*) 

Sr (mg/l) 2.191 

Ti (mg/l) 0.31410 

Tl (mg/l) 0.9811 

V (mg/l) a<0.00014 (*) 

Zn (mg/l) 1.302 

Fuente: Elaboración Propia  

     NOTA: (*) Para los casos el equipo no puede dar lectura precisa a dichos valores 

mencionados pues no puede cuantificar mayor o menores valores a los indicados debido a 

límite de detección del equipo. 

     NOTA:  (**) Por el método de análisis para la determinación de elementos en el efluente, 

el límite de detección para el cromo total no puede leer la concentración real si supera los 50 

mg/L , en el análisis especifico de concentración de cromo que se verá en el punto 4.1.4 , nos 

arroja un promedio de 4334.07 mg/L de cromo total inicial, que  es reemplazado en la Tabla 

N° 14.- Determinación de metales y elementos traza en agua y aguas residuales por ICP.OES 

para poder visualizar la composición en el efluente como se muestra en la FIGURA N° 43: 

Composición del efluente de curtido.  
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FIGURA N° 43: Composición del efluente de curtido 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Cr (Cromo Total) 
67% 

Na (Sodio) 
19% 

Mg (Magnesio) 
4% 

Ca (Calcio) 
4% 

K (Potasio) 
4% 

Otros elementos  
1% SiO2 (Silicio) 

1% 

COMPOSICION DEL EFLUENTE DE CURTIDO 
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 Concentracion de Cromo Total , Cromo III  y VI inicial y despues de la 4.1.3.

experimentacion y en relacion a los limites maximos permisibles.- 

     Los siguientes ensayos buscan responder a la hipótesis “Es probable que la concentración 

de cromo total, Cromo III y Cromo VI en los efluentes del proceso de curtido supere los lmp 

y que al realizar la experimentación las concentraciones disminuyan hasta niveles 

aceptables.” 

 Cromo Total .- 4.1.3.1.

 Análisis Concentración de Cromo Total Inicial.- 

En la Tabla N° 15.- Resultado del  Análisis de Cromo Total en efluente del proceso de 

curtido se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla N° 15.- Resultado del  Análisis de Cromo Total en efluente del proceso de curtido 

Muestra 
Tipo de 

muestra 

Lugar de 

muestra 

Punto de 

muestreo 

Cr (mg/l) 

Totales 
Ph 

1 

Agua 

Residual 

industrial 

Curtiembre 

INCAPIELES 

Botales de 

INCAPIELES 
5728 2.5 

2 

Agua 

Residual 

industrial 

Curtiembre 

INCAPIELES 

Botales de 

INCAPIELES 
3480 3 

3 

Agua 

Residual 

industrial 

Curtiembre 

INCAPIELES 

Botales de 

INCAPIELES 
3794.2 3 

   Promedio 4334.07 3 

Fuente: Elaboración Propia 

       Los efluentes recogidos se enviaron a analizar a un laboratorio particular, el ensayo se 

realizó por el método de ASTM D 1678 -02 Método de Ensayo estándar para cromo en agua 

por absorción atómica, por determinación de metales y elementos traza en agua y aguas 

residuales ICP – AES. 
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FIGURA N° 44: Grafica de comparación de Concentración de Cromo Total del efluente y 

límites máximos permisibles de la normativa peruana 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

     Como se puede visualizar en la FIGURA N° 44: Grafica de comparación de 

Concentración de Cromo Total del efluente y límites máximos permisibles de la normativa 

peruana, se realiza una comparación de la concentración de cromo total existente en la 

muestra recogida del efluente del proceso de curtido y los permitidos por lmp máximos 

permisibles mencionados en el Decreto Supremo N° 003 – 2002 – PRODUCE.  

 Cromo total (efluentes de la empresa INCAPIELES): 4334.07 mg/l  

 Cromo total (LMP según D.S. N° 003 – 2002 – PRODUCE – Anexo 3): 2.5 mg/l 

     Se muestra que supera por 4331.07 mg/L las concentraciones de cromo total permitidas 

por la normativa peruana. 
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  Análisis de Concentraciones de Cromo total después de la experimentación.- 

 

Para este item es necesario analizar los resultados de las muestras tratadas con Na(OH) con 

respecto a las concentraciones de Cromo total. 

    Después de la experimentación con Na(OH) durante el tiempo determinado en la matriz , 

se mandó a analizar los resultados para identificar la concentración de Cromo total. Estos  

resultados se muestran en la Tabla N° 16.- Concentración de Cromo Total – Resultados 

finales. 

Tabla N° 16.- Concentración de Cromo Total – Resultados finales 

 Valores Valores Reales Resultado de Ensayos (mg/L)  

N° X1 X2 
Conc. 

Na(OH) 
T. 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

3 
Promedio 

1 0 0 2.8 1 21.09 11.4 21.69 18.06 

2 + - 3.36 0.8 2.71 1.2 2.42 2.11 

3 + + 3.36 1.2 1.4 0.78 1.43 1.20 

4 - - 2.24 0.8 119.91 98.8 120.36 113.02 

5 - + 2.24 1.2 78.06 53.5 74.18 68.58 

6 0 +α 2.8 1.28284 3.24 1.67 3.57 2.83 

7 +α 0 3.59196 1 2.26 1.01 2.75 2.01 

8 -α 0 2.00804 1 182.2 184.4 190.2 185.60 

9 0 -α 2.8 0.717157 42.3 25.6 45.13 37.68 

10 0 0 2.8 1 13.67 1.85 15.89 10.47 

Fuente. Elaboración Propia 
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FIGURA N° 45: Concentración de cromo total después de la experimentación con Na 

(OH) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Tal como podemos observar en la FIGURA N° 45: Concentración de cromo total después 

de la experimentación con Na (OH), que la interacción que tiene mejor resultado con respecto 

a la precipitación de cromo de los efluentes líquidos es en el caso donde interactúa la mayor 

concentración de hidróxido de sodio con un tiempo más prolongado, llevando la 

concentración de cromo total a 1.20 mg/L, niveles por debajo de los límites máximos 

permisibles. 
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      Comparación de Concentración de Cromo total residual con Límites máximos 

permisibles.- 

 

     De los datos obtenidos de los ensayos de laboratorio, se comparara con los límites 

máximos permisibles por la normativa peruana, de acuerdo al  Decreto Supremo Nº 003-

2002-PRODUCE – Límites Máximos Permisibles y Valores Referenciales para las 

actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel, que nos mencionan que no 

debe de sobrepasar los 2.5 mg/L. 

     Se analizara las 5 muestras con la menor concentración de Cromo Total después de la 

experimentación en laboratorio, estos  resultados se muestran en la Tabla N° 17.- Pruebas con 

menor concentración de Cromo Total después de la experimentación., debido a que las 5 

restantes aún se encuentran muy por encima de los valores permitidos. 

Tabla N° 17.- Pruebas con menor concentración de Cromo Total después de la 

experimentación. 

 

Valores Valores Reales 
Resultado de Ensayos 

(mg/L 
Promedio 

N° X1 X2 
Conc. 

Na(OH) 
T. 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

3 
mg/L 

Prueba N°3 + + 3.36 1.2 0.78 1.4 1.43 1.20 

Prueba N°7 +α 0 3.59196 1 1.01 2.26 2.75 2.01 

Prueba N°2 + - 3.36 0.8 1.2 2.71 2.42 2.11 

Prueba N°6 0 +α 2.8 1.28284 1.67 3.24 3.57 2.83 

Prueba N°10 0 0 2.8 1 1.85 13.67 15.89 10.47 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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     De acuerdo al análisis de los resultados, se tomaran las pruebas N°3, 7, 2 ,6 y 10, ya que 

estas muestras menores niveles de concentración de cromo después de la experimentación. 

Para visualizar a mayor detalle se muestra en la FIGURA N° 46: Comparación de resultados 

de ensayo con  LMP para la actividad Industrial de Curtiembres. 

FIGURA N° 46: Comparación de resultados de ensayo con  LMP para la actividad 

Industrial de Curtiembres. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

     De acuerdo  a la gráfica se puede identificar que la muestra N°3,7 y 2 son las que se 

encuentran por debajo de los valores permitidos para efluentes del proceso de curtido 

Las muestras N° 6 y 10 sobrepasan los valores 0.33 y 7.97 mg/l respectivamente. 

     La muestra N° 3, 7 y 2 se trabajaron con los máximos valores de concentración de Na 

(OH) y desde el mayor al menor tiempo de agitación.  

  

Prueba

N°3

Prueba

N°7

Prueba

N°2

Prueba

N°6

Prueba

N°10

Promedio mg/L 1.20 2.01 2.11 2.83 10.47

LMP para la industria de

Curtiembre mg/L
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

m
g

/L
 

Comparacion de Resultados para Cr Total  con LMP 

para la A.I. de Curtiembres. 
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      Cromo VI  y cromo III .- 4.1.3.2.

 

 Análisis de la concentración Inicial de Cromo VI y III.- 

 

         Como dato inicial se mandó a analizar la concentración de cromo VI mediante el 

método de fotometría en agua para Cromo VI y para la determinación de Cromo III por el 

método de fotometría en agua para Cromo III. 

 En la Tabla N° 18.- Resultado del  Análisis Inicial de Cromo VI y Cromo III en efluente del 

proceso de curtido , se muestran los resultados iniciales. 

 

Tabla N° 18.- Resultado del  Análisis Inicial de Cromo VI y Cromo III en efluente del 

proceso de curtido 

Matriz de la 

muestra 

Lugar de 

muestra 

Punto de 

muestreo 

Cr III 

(mg/l) 

Cr VI 

(mg/l) 

Agua Residual 

industrial 

Curtiembre 

INCAPIELES 

Botales de 

INCAPIELES 

3360 120 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

     De acuerdo al Anexo N° 1 del  D.S. 003-2002 PRODUCE, que establece los límites 

máximos permisibles para el sector de curtiembre, establece valores límites para Cromo Total 

y Cromo VI, mas no para Cromo III, por ello se comparara los resultados de Cromo VI con 

los límites máximos permisibles. 
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FIGURA N° 47: Comparación de concentración de Cromo VI de efluentes en relación a 

los LMP. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Como se puede visualizar en la FIGURA N° 47: Comparación de concentración de Cromo 

VI de efluentes en relación a los LMP. , se realiza una comparación de la concentración de 

cromo VI existente en la muestra recogida del efluente del proceso de curtido y los 

permitidos por los límites máximos permisibles mencionados en el Decreto Supremo N° 003 

– 2002 – PRODUCE.  

 Cromo VI (efluentes de la empresa INCAPIELES): 120  mg/l  

 Cromo VI (LMP según D.S. N° 003 – 2002 – PRODUCE – Anexo 3): 0.3 mg/l 

     Se muestra que supera por 119.7  mg/L las concentraciones de cromo VI permitidas por la 

normativa peruana.  
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 Análisis de Concentración de Cromo VI después de la experimentación.- 

 

    Después de la experimentación con Na(OH), se mandó a analizar los resultados por 

duplicado para identificar la concentración de Cromo VI, mediante el método Colorimétrico 

para Cromo VI en agua. Estos  resultados se muestran en la Tabla N° 19.- Concentración 

Cromo VI – Resultados finales 

Tabla N° 19.- Concentración Cromo VI – Resultados finales 

 

Valores Valores Reales Resultados Promedio 

N° de prueba X1 X2 

Conc. 

Na(OH) 

T. 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Cromo VI 

mg/L 

Prueba N° 1 0 0 2.8 1 <0.005 <0.005 <0.005 

Prueba N° 2 + - 3.36 0.8 <0.005 <0.005 <0.005 

Prueba N° 3 + + 3.36 1.2 0.05 0.03 0.04 

Prueba N° 4 - - 2.24 0.8 <0.005 <0.005 <0.005 

Prueba N° 5 - + 2.24 1.2 <0.005 <0.005 <0.005 

Prueba N° 6 0 +α 2.8 1.28284 <0.005 <0.005 <0.005 

Prueba N° 7 +α 0 3.59196 1 0.9 1.07 0.985 

Prueba N° 8 -α 0 2.00804 1 13.5 13.45 13.475 

Prueba N° 9 0 -α 2.8 0.717157 <0.005 <0.005 <0.005 

Prueba N° 10 0 0 2.8 1 12.52 14.61 13.565 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



88 

 

 

 

FIGURA N° 48: Concentración de Cromo VI mg/L después de la experimentación con 

Na(OH).- 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Como se visualiza en la FIGURA N° 48: Concentración de Cromo VI mg/L después de la 

experimentación con Na(OH).- , se identifica que varios de los valores se encuentran por 

debajo de los 0.005 mg/L y no presentan datos exactos; es el caso de las muestras N°1, 

2,4,5,6 y 9 , esto se debe a que sus concentraciones se encuentran por debajo del límite de 

detección del equipo para el método colorimétrico para Cromo VI.  

     Entre los resultados de las pruebas para las muestras N° 3, 7, 8 y 10, la que presenta 

menor concentración de Cromo VI es la muestra N°3 que reacciono con las mayores 

concentraciones de Na (OH) y tiempo de agitación con resultados de 0.04 mg/L.Y la que 
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presenta mayor  concentración de cromo es la Muestra N°10 y 7, con concentraciones de 

13.565 y 13.475 mg/L respectivamente. 

 Comparación de Concentración de Cromo VI residual con Límites máximos 

permisibles.- 

     De los datos obtenidos de los ensayos de laboratorio, se comparara con los límites 

máximos permisibles por la normativa peruana, de acuerdo al  Decreto Supremo Nº 003-

2002-PRODUCE – Límites Máximos Permisibles y Valores Referenciales para las 

actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel, que nos mencionan que 

para Cromo VI no debe de sobrepasar los 0.3 mg/ L. 

     Se analizó las muestras con menor concentración de Cromo VI después de la 

experimentación en laboratorio, estas muestras fueron las N°1, 2, 4, 5, 6, 9,3 y 7, los  

resultados se muestran en la Tabla N° 20 Comparación de Resultados de ensayo Cr VI con 

LMP para actividades industriales de Curtiembres. 

Tabla N° 20 Comparación de Resultados de ensayo Cr VI con LMP para actividades 

industriales de Curtiembres. 

 
Valores Valores Reales Resultados 

Promedio 

mg/L 

N° de prueba X1 X2 
Conc. 

Na(OH) 
T. 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 
mg/L 

Prueba N°1 0 0 2.8 1 <0.005 <0.005 <0.005 

Prueba N°2 + - 3.36 0.8 <0.005 <0.005 <0.005 

Prueba N°4 - - 2.24 0.8 <0.005 <0.005 <0.005 

Prueba N°5 - + 2.24 1.2 <0.005 <0.005 <0.005 

Prueba N°6 0 +α 2.8 1.28284 <0.005 <0.005 <0.005 

Prueba N°9 0 -α 2.8 0.717157 <0.005 <0.005 <0.005 

Prueba N°3 + + 3.36 1.2 0.05 0.03 0.04 

Prueba N°7 +α 0 3.59196 1 0.9 1.07 0.985 
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 Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA N° 49 : Comparación de Resultados de Ensayo Cr VI con LMP para la Actividad 

Industrial de Curtiembre 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Como se puede visualizar en la FIGURA N° 49 : Comparación de Resultados de Ensayo 

Cr VI con LMP para la Actividad Industrial de Curtiembre , los valores de las muestras N°1, 

2, 4, 5, 6, 9 muestran concentración de Cromo VI por debajo de 0.005 mg/L; la muestra N°3 

muestra valores 0.04 mg/L, concentración que aún se encuentra por debajo de LMP permitido 

y la muestra 7 dio como resultado 0.985 mg/L, concentración que sobrepasa los LMP por 

0.0685 mg/L. 
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 Análisis de Concentración de Cromo III  después de la experimentación.- 

 

    Para el análisis de los datos de Cromo III  se realizó las mismas operaciones para la 

estimación de la concentración de Cromo trivalente, se mandó a analizar los resultados por 

duplicado para identificar la concentración, por el método de fotometría en Agua para Cromo 

III. Estos  resultados se muestran en la Tabla N° 21.- Concentración de Cromo III – 

Resultados Finales.. 

Tabla N° 21.- Concentración de Cromo III – Resultados Finales 

 

Valores Valores Reales Resultados Promedio 

N° de prueba X1 X2 

Conc. 

Na(OH) 

T. 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Cromo 

III mg/L 

Prueba N° 1 0 0 2.8 1 21.09 21.69 21.39 

Prueba N° 2 + - 3.36 0.8 2.71 2.42 2.565 

Prueba N° 3 + + 3.36 1.2 0.73 1.4 1.065 

Prueba N° 4 - - 2.24 0.8 119.91 120.36 120.135 

Prueba N° 5 - + 2.24 1.2 78.06 74.18 76.12 

Prueba N° 6 0 +α 2.8 1.28284 3.24 3.57 3.405 

Prueba N° 7 +α 0 3.59196 1 1.36 1.68 1.52 

Prueba N° 8 -α 0 2.00804 1 170.9 176.75 173.825 

Prueba N° 9 0 -α 2.8 0.717157 42.3 45.13 43.715 

Prueba N° 10 0 0 2.8 1 1.15 1.28 1.215 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA N° 50: Concentración de Cromo III mg/L después de la experimentación con 

Na(OH) 

Fuente: Elaboración Propia 

      Como se puede observar en la FIGURA N° 50: Concentración de Cromo III mg/L 

después de la experimentación con Na(OH),  la muestra con menor concentración de Cromo 

III es la muestra  N° 3 con 1.065 mg/L de cromo III , esta muestra es la que reacciono con 

mayor concentración de Na(OH) y tiempo de agitación. Y la que presento la  más alta  

concentración de Cromo III fue la muestra N°8 con 173.825 mg/L que reacciono con menor 

concentración de Na(OH). 
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      Cuantificacion de Remocion de Cromo Total  por  precipitacion con Na(OH) 4.1.4.

      Los siguientes ensayos buscan responder a la hipótesis “Es probable que el proceso de 

precipitación con hidróxido de sodio permita la reducción de cromo total en los efluentes de 

la curtiembre INCAPIELES hasta en un 90%.”    

      Se evaluó las concentraciones de las muestras N° 8 y N° 3 , correspondientes a la que 

presenta mayor y menor concentracion de cromo respectivamente despues de la precipitacion 

quimica con Na(OH).  

     Se pueden visualizar los porcentajes de remocion  para cada caso en las tablas siguientes: 

 

Tabla N° 22.-Porcentaje de Remoción de Cromo Total – Prueba con mayor 

concentración  

Mayor concentración 

Concentración de 

Cromo Total 

Inicial (mg/L) 

% Remoción 

N° de Prueba Prueba N° 8 

4331.57 95.72% Valores 

-α 0 

2.00804 1 

Resultados (mg/L) 185.60 

Fuente: Elaboración Propia 

En la muestra con mayor concentración de cromo total después de la experimentación tal 

como se muestra en la Tabla N° 22.-Porcentaje de Remoción de Cromo Total – Prueba con 

mayor concentración , tuvo un 95.72% de remoción, sin embargo la concentración de cromo 

aun superaba los LMP.  

En la muestra con menor concentración de cromo total después de la experimentación tal 

como se muestra en la Tabla N° 23.-Porcentaje de Remoción de Cromo Total – Prueba con 

menor concentración, tuvo un 99.97% de remoción, la concentración de cromo total en esta 

muestra se encontraba por debajo de los LMP.  
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Tabla N° 23.-Porcentaje de Remoción de Cromo Total – Prueba con menor 

concentración  

Menor concentración 

Concentración de 

Cromo Total 

Inicial (mg/L) 

% Remoción 

N° de Prueba Prueba N°3 

4331.57 99.97% Valores 

+ + 

3.36 1.20 

Resultados (mg/L) 1.20 

Fuente: Elaboración Propia 

    Como se puede ver nuestra experiencia pudo remover desde un 95.72% hasta un 99.97% 

de concentración de cromo total de un efluente  que contenía 4331.57 mg/L de Cromo total.        

     Esto muestra la efectividad de la precipitación con Na(OH) para la remoción de cromo en 

efluentes producto al curtido de pieles. 
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 Optimizacion de valores.- 4.1.5.

    Para responder a la hipótesis específica “Es probable que al precisar el desarrollo 

experimental y el uso del software Statgraphic se pueda lograr la obtención de datos óptimos 

para la reducción de cromo.” 

   Para ello nosotros haremos uso del software Statgraphic,  que es un programa que 

está diseñado para facilitar el análisis estadístico de datos. Mediante su aplicación es posible 

realizar un análisis descriptivo de una o varias variable, utilizando gráficos que expliquen su 

distribución o calculando sus medidas características. 

     A fin de encontrar el punto óptimo  se fijó que el valor de precipitación de cromo debía ser 

mayor o igual a cero. En este sentido se muestra los resultados de la Tabla N° 24.- 

Optimización de factores. 

Tabla N° 24.- Optimización de factores  

Factor Bajo Alto Óptimo 

Concentración de Na(OH) 2.00804 3.59196 3.19768 

Tiempo 0.717157 1.28284 0.736379 

Fuente: Elaboración propia 

    En la tabla se muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual minimiza 

Concentración de Cromo hasta un valor 0 mg/L, dando como resultado óptimo el uso de  3.20 

gramos de Na (OH) con una duración de 0.74 Hora o 45 minutos aproximadamente para 500 

ml de solución. 
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 Influencia de las variables .- 4.1.6.

    Para responder a la hipótesis específica “Es probable que la variable concentración de 

Na(OH) y la variable tiempo de agitación  influyan en el proceso de precipitación de cromo” , 

es necesario el uso del Análisis de Varianza ANOVA, para ello, se usara del programa de 

estadística Statgraphic. 

 

Tabla N° 25 : Análisis de varianza para concentración de cromo 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor  

-P 

A:Concentracion de 

Na(OH) 
71919 1 71919 395.11 0 

B:Tiempo de Agitación 3358.5 1 3358.5 18.45 0.0002 

AA 18846 1 18846 103.54 0 

AB 1421.6 1 1421.6 7.81 0.0101 

BB 1.1829 1 1.1829 0.01 0.9364 

Error total 4368.5 24 182.02 
  

Total (corr.) 103998 29 
   

Fuente: Statgraphics 

    

De acuerdo a la Tabla N° 25 : Análisis de varianza para concentración de cromo, se puede 

observar que la variable con más significancia es la de la concentración de Na(OH), ya que 

en la tabla ANOVA particiona la variabilidad de Concentración de Cromo en piezas 

separadas para cada uno de los efectos.  Entonces prueba la significancia estadística de cada 

efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este 

caso, 4 efectos tienen una valor -P menor que 0.05. la interacción del tiempo de agitación no 

tiene mayor significancia en la experimentación. 
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FIGURA N° 51: Diagrama de Pareto estandarizada para Concentración de Cromo 

 

Fuente: Statgraphics 

 

      En FIGURA N° 51: Diagrama de Pareto estandarizada para Concentración de Cromo se 

observa que Na (OH) tiene un efecto mayor en la precipitación química del cromo y el factor 

tiempo de agitación muestra un efecto menor. La interacción de los factores también tiene un 

efecto leve pero significativo. 

    En los términos de 2do orden solo la concentración tiene un efecto en la precipitación del 

cromo, lo cual no sucede con el factor tiempo. 

    El estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con 

diferente número de variables independientes, es 94.9243%.  , por lo tanto indica que el 

ajuste de la superficie de respuesta es bueno. Tal como se muestra en la FIGURA N° 52: 

Diagrama de Superficie 
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FIGURA N° 52: Diagrama de Superficie 

 

Fuente: Statgraphics 
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 Diseño Matematico.-  4.1.7.

    Para responder a la hipótesis específica “Es probable que se pueda generar un diseño 

matemático para la reducción de cromo en efluentes mediante el programa statgraphics.” , es 

necesario el uso del Coeficiente de regresión para Concentracion de Cromo, para ello, se 

usara el analisis en el programa de estadística Statgraphic. 

El cual nos arroja la siguiente ecuacion: 

𝑪𝒓 
𝐦𝐠

𝒍⁄ = 1553.3 − 856.889 ∗ A − 345.936 ∗ B + 118.206 ∗ 𝐴2 + 97.1801 ∗ A ∗ B 

+ 7.3424 ∗ B2 

Dónde: 

A: Concentración de Na (OH) 

B: Tiempo de agitación 

     El diagrama de superficie representado en la FIGURA N° 52: Diagrama de Superficie está 

dado por  la ecuación del modelo matemático. 
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4.2. Discusión de Resultados: 

De acuerdo a los Resultados obtenidos: 

a) Para la Hipótesis general H0, la recuperación del cromo en los sedimentos del efluente 

tratado muestra hasta 124.6 mg por kilogramo de cromo total recuperado en los 

sedimentos, debido a que el cromo puede reaccionar formando otros enlaces, la 

concentración es mínima. Sin embargo la mejor forma de reactivar el cromo total y 

reutilizarlo en el proceso de curtido, es activarlo con ácido sulfúrico, tal como 

muestran  investigaciones realizadas con las virutas de cromo producto del proceso de 

rebajado. (Diaz, Jimenez, Perez, & Narvaez, 2006). 

b) Para la hipótesis especifica H1  efectivamente se ve que los procesos anteriores al 

proceso de curtido cargan efluente con otros elementos como sales de Cromo en un 

mayor porcentaje 67%, Na 19%, Mg, Ca,  K hasta en un 4% cada uno y en mínimas 

concentraciones de SiO2, Fe, Sb, Sr, Li, Sr, Al, Zn, Ag, Cd, Cu, Ba, Ti, Mn, Ni, Tl, 

Be, Co, Va, Mb, Sn y Se. La solución se muestra con un pH ácido y sólidos en 

suspensión debido a que contiene restos orgánicos como pelos, pajitas, restos de piel, 

etc. 

c) Para la hipótesis especifica H2  Las concentraciones iniciales de cromo total y sus 

valencias VI y III del proceso de curtido, muestran valores elevados superando los 

lmp para descargas de efluentes – aguas superficiales según la legislación vigente. La 

reducción del cromo con la precipitación química con NaOH en las muestras tratadas 

se reducen hasta llegar a concentraciones permitidas para su eliminación, 

encontrándose por debajo de los lmp permitidos.  

d) Para la hipótesis especifica H3  La efectividad de remoción para el cromo total es 

desde 95.72 %  hasta un 99.97%, demostrando su efectividad como un tratamiento de 

efluentes para este sector económico. 

e) Para la hipótesis específica H4, el software usado Statgraphic, muestra que si 

usáramos 3.20 mg de Na (OH) en 45 minutos de agitación serían las variables  

óptimas en condición de laboratorio para reducir la concentración de cromo total en 

500 ml de efluente, a su mínima expresión. 

f) Para la hipótesis especifica H5, la influencia de la variable de concentración de Na 

(OH) tiene más relevancia, que la influencia de la variable tiempo de agitación. 
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g) Para la hipótesis especifica H6, el software nos muestra la ecuación matemática que 

define a nuestra experimentación de precipitación de cromo con Na(Oh). 
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4.3.     Análisis económico 

     El siguiente análisis económico, se toma ligado a un eslogan conocido como el que 

contamina paga, que en países europeos constituye uno de sus principios rectores del derecho 

comunitario del medio ambiente. Que indica que los costes de contaminación son 

responsabilidad de la persona natural o jurídica generador del contaminante que directa o 

indirectamente deteriora el ambiente. Por lo tanto es de gran importancia la adopción de 

medidas de disposición y control de agentes contaminantes. (Autoridad Nacional del Agua, 

2012)  

    En la realidad peruana el criterio de la  imposición de sanciones a este sector industrial está 

determinado por el régimen de sanciones e incentivos del reglamento de protección ambiental 

para el desarrollo de las actividades de la industria manufacturera aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 025-2001-ITINCI mencionado en el Art. N° 12 del D.S. Nº 003-2002-

PRODUCE.  

Tal como lo menciona este instrumento ambiental , el incumplimiento de los límites máximos 

permisibles, está considerado en el Art. N° 21 Conductas que constituyen infracciones; las 

sanciones se establecerán de acuerdo  a la gravedad, daño y perjuicio producido o que 

producirá y antecedentes del infractor de la infracción, pudiendo ser sanciones coercitivas y 

correctivas; estableciendo multas, amonestaciones , clausuras , adopción de medidas de 

mitigación o eliminación del riesgo como mencionan en el Art N°22.  

La multa por este tipo de infracciones podría llegar hasta no más de 600 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) el cual debería ser pagado dentro de los 30 días calendario 

contados a partir de la fecha de la notificación y en caso de demora podría conllevar el cobro 

de le intereses legales .Considerando esto, durante el 2017  el valor de la UIT era de cuatro 

mil cincuenta soles (s/.4050.00), para el 2018 aumento a cuatro mil ciento cincuenta soles 

(s/.4150.00). La sanción por esta infracción al 2018  podría llegar hasta dos millones 

cuatrocientos noventa mil soles (s/. 2490000). 

      

    En caso se quiera implementar una planta de tratamiento de efluentes residuales de la 

curtiembre, se puede obtener un costo aproximado de los diferentes factores que determinan 

los costos de inversión directos e indirectos  en función al costo del equipo que fue 
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estudiando en el proyecto de implementación de un sistema de tratamiento de efluentes de 

curtido realizado por la empresa INDESGA S.R.L. para la empresa Incapieles que se  

muestra en  la tabla N° 26: Costos del Equipo estudiado por INDESGA S.R.L. 

Tabla N° 266 : Costos del Equipo estudiado por INDESGA S.R.L. 

Costos de Implementación Aproximados Costo  en soles 

Canaleta del botal a la poza de recepción - 

Poza de recepción - 

Bomba de lodos 3113.00 

Tablero mas boya 1200.00 

Tanque de tratamiento (Acero Inox. 2mm, calidad 3.04) 3200.00 

Motor de Agitacion 400.00 

Agitador 300.00 

Tubos de PVC- De la bomba al tanque 45.00 

Tubos de PVC- Del tanque al alcantarillado 24.00 

Accesorios (Codos, llaves, válvulas) 811.00 

Gastos Improvistos 894.30 

COSTO TOTAL 10002.30 

Fuente: (INDESGA S.R.L, 2014) 

      

     A continuación se muestra en la tabla N°27: Estimación de costos directos en función del 

costo del equipo, un resume   de aquellos factores que intervienen en los costos directos, con 

su correspondiente valor aproximado 
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Tabla N° 277: Estimación de  costos directos en función del costo de equipo 

Rubro de Costos % del Costo del Equipo Costo en Soles 

1.- Equipo comprado puesto en planta. 100 10002.30 

2.- Instalación del equipo 47 4701.081 

3.- Instrumentos  y control 18 1800.414 

4.- Accesorios eléctricos instalados 11 1100.253 

6.- Edificaciones 8 800.184 

7.- Mantenimiento 5.5 550.127 

8.- Mejoras del terreno 4 400.092 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 19354.451 

FUENTE: (Peter & Timmerhaus, 1991)      

Se presenta en la tabla N°28: Estimación de costos Indirectos en función del costo de equipo,  

donde se observan los valores aproximados de los factores que intervienen en los costos 

indirectos 
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Tabla N° 288 : Estimación de  costos Indirectos en función del costo de equipo 

Rubro de Costos % del Costo del Equipo Costo en Soles 

Ingeniería y supervisión 33 3300.759 

Gastos de construcción 41 4100.943 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 7401.702 

FUENTE: (Peter & Timmerhaus, 1991) 

     De acuerdo a la información  recopilada, los efluentes descargados del proceso de curtido 

varían de acuerdo al peso de pieles a procesar, se propone que para una descarga de 200 litros 

del efluente residual, es necesario 1.30 kg de Na(OH) . 

     En la tabla N°29 Costos de Materia Prima,  se evalúa los costos de materia que se usaran 

para la planta. 

 

Tabla N° 29: Costos de Materia Prima  

Insumos Cantidad Costo por Kg 
Costo 

Total 
 

Costo 

Anual 

(156 

dias) 

 

Hidróxido de Sodio 1.30 kg 10.00 13.00  2028.00  

FUENTE: Elaboración Propia 

     Para la implementación de una planta de tratamiento de agua con este método, sería 

necesario la mano de obra de un personal que realizaría el monitoreo del proceso de 

tratamiento de los efluentes de curtiembre, operaria el equipo, realizaría mantenimiento 

preventivo, entre otras funciones que requiera la planta. En la tabla N°30 Costos de Mano de 

Obra, se detalla el costo del personal. 
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Tabla N° 30: Costos de Mano de Obra 

Cantidad de Personal 
Beneficios 

Sociales 

Costo Parcial Soles 

(mensual) 

Costo Total 

Soles  

(Anual) 

1 

Remuneración 850.00 10200 

CTS 70.83 850 

Gratificación 141.6 1700 

Essalud 77 924 

ÓNP 111 1332 

COSTO TOTAL 
1250.43 15005.16 

FUENTE: Elaboración Propia 

     Para el proceso de operación de la planta se considera el coste de energía eléctrica, que se 

consume por la bomba y equipos de monitoreo con potencia de 1HP, y el agitador con 

potencia de 2HP, generando 2.2. Kw/H. 

    La tarifa eléctrica nacional actual es de S/0,55 kWh para los usuarios residenciales en el 

Perú, considerando el dato anterior, se genera un valor de s/.1.21 soles por día. 

    Considerando que la planta emite el efluente de cromo 3 veces a la semana, al año se 

calcula un total de s/.188.76 soles.  

Tabla N° 29: Coste para Suministro Eléctrico 

Suministro 
Cantidad 

KW-Hr/día 

Costo por día 

(soles) 

 Costo Anual 

(soles) 

Energía Eléctrica 2.2  1.21 188.76 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el costo total de la inversión de la implementación de la planta, se detalla en el siguiente 

Tabla N° 32: Coste Total de Inversión. 

Tabla N° 302: Coste Total de Inversion 

Item Costos (soles) 
Costo Total Anual 

(soles) 

Costos Directos 19354.451 

37318.073 

Costos Indirectos 741.702 

Materia Prima 2028.00 

Costos Mano de Obra 15005.16 

Suministro Eléctrico 188.76 

Fuente: Elaboración propia 

     El costo anual por implementación de la planta de tratamiento referencial seria de s/. 

37318.073, cabe indicar que este proyecto aproximado de implementación  no genera un 

ingreso económico a Incapieles, pues es normativa debe contar con métodos de tratamiento 

para sus efluentes por lo que es necesario restarle a la ganancia anual de Incapieles el costo 

aproximado de implementación. 

    Por lo que no hay un valor actual neto (VAN), porque no se vende el agua tratada de 

Incapieles, es más para el cumplimiento de normativa ambiental vigente, y la tasa interna de 

retorno (TIR) se manejaría con el servicio que oferta Incapieles para poder determinar en 

cuanto tiempo retornaría la inversión de la implementación de una planta de tratamiento de 

aguas residuales de la curtiembre. 

   NOTA: La  inversión en un método de tratamiento de efluentes estaría infravalorada en 

comparación al pago de una multa por incumplimiento a la legislación y normativas 

peruanas. 

    Los costos señalados son aproximados, ya que estos pueden variar de acuerdo a la 

adquisición del equipo para el tratamiento del efluente,  por otro lado las multas son 

impuestas de acuerdo al principio de razonabilidad establecido en la ley N° 27444 Ley del 
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procedimiento Administrativo general y disminuir de acuerdo a los criterios para la 

determinación de la sanción. 
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4.4.    Balance de masa 

Se desarrolla un balance de masa general de acuerdo a la experimentación tal como se 

muestra en la FIGURA N° 53: Balance de masa, el cual varía para cada experiencia. 

FIGURA N° 53: Balance de masa 

BALANCE DE MATERIA

SalidasEntradas Proceso

Proceso de 

precipitación 

química 

X1 Masa de 

Na(OH) 

(gramos)

Sedimentos 

(gramos)

Efluente 

tratado (ml)

Efluente del 

proceso de 

curtido (ml)

Energía 

eléctrica

Consumo de 

recursos 

naturales 

X2 Tiempo de 

agitación (hora)

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Para las experiencias en laboratorio fue necesario para el efluente del proceso de curtido 

500 ml de muestra. 

     Para X1 Masa de Na (OH) y X2 Tiempo de agitación, se usa como base la Tabla N° 11.- 

Matriz de valores codificados y reales de variables. 

    El consumo de la energía eléctrica es necesario para el sostenimiento del proceso de 

precipitación, pues fue necesario el uso de equipos de consumo eléctrico como el agitador 

magnético. 

    Los sedimentos, residuo de la experimentación no sobrepasaron los 15 gramos  en estado 

seco. 
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4.5.     Constrastación de Hipotesis 

 Para la hipótesis general de la investigación: “Es probable que el proceso de 

precipitación con hidróxido de sodio permita la recuperación de cromo total  de los 

efluentes de la curtiembre INCAPIELES mayor a un 50 % del contenido de cromo 

identificado inicialmente.”, se acepta la hipótesis nula , debido a que la concentración 

de cromo en los sedimentos no muestra mayor del 3% de recuperación , esto es 

debido a que probablemente se hayan formado otros enlaces químicos con los 

elementos presentes en el efluente. 

 Para la caracterización de acuerdo al análisis de resultados, se acepta la hipótesis de 

trabajo: “Es probable que al realizar un análisis de características físico-químicas, se 

encuentre otros elementos en el efluente recogido del proceso de curtido de la 

empresa Incapieles E.I.R.L. 

 ”, ya que efectivamente existe otros elementos en el efluente. Elementos metálicos y 

no metálicos tales como: Na, Mg, K. Ca, Si, B, Fe, Sb, Li, Sr, Al, Zn lo más 

representativos por su concentración y en menores cantidades Tl, Ni, Mn, Ti, Ba, Cu, 

Pb, Cd, Ag y casi no detectables por el equipo de los elementos como Sn, Mo.   

 Para la determinación de Concentración de Cromo Total , Cromo III  y VI inicial y 

después de la experimentación y en relación a los límites máximos permisibles, se 

acepta la hipótesis de trabajo: “Es probable que la concentración de cromo total , 

Cromo III y Cromo VI en los efluentes del proceso de curtido supere los lmp y que al 

realizar la experimentación las concentraciones disminuyan hasta niveles aceptables.” 

, ya que los resultados iniciales arrojaron resultados sobre los LMP y después de la 

experimentación se vio la disminución de los resultados a niveles aceptables. 

 Para la Cuantificación de Remoción de Cromo Total  por  precipitación con Na(OH) , 

se acepta la hipótesis de trabajo: “Es probable que el proceso de precipitación con 

hidróxido de sodio permita la reducción de cromo total en los efluentes de la 

curtiembre INCAPIELES hasta en un 90%.”,ya que la experimentación logro remover 

hasta un 99.97% de la carga de cromo total de la muestra de efluente. 

 Para la Influencia de las variables, se acepta la hipótesis de trabajo: “Es probable que 

al precisar el desarrollo experimental y el uso del software Statgraphics se pueda 

lograr la obtención de datos óptimos para la reducción de cromo”, ya que se 

obtuvieron los datos óptimos teóricos para la reducción de cromo total. 
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 Para la generación del diseño matemático, se acepta la hipótesis de trabajo “Es 

probable que se pueda generar un diseño matemático para la reducción de cromo en 

efluentes mediante el programa Statgraphics”, ya que se pudo generar una ecuación 

cuadrática que sirva para la fácil evaluación de variables y determinación de 

concentración de cromo total final. 
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CONCLUSIONES 

 PRIMERO: La recuperación de cromo en los sedimentos muestra valores de 3% como 

máximo de recuperación en comparación a los valores iniciales en el efluente, debido 

a que es probable que el cromo forme enlaces con otros elementos presentes en el 

efluente. 

 SEGUNDO: Se encuentra que los efluentes emitidos por la empresa INCAPIELES 

E.I.R.L. en el proceso de curtido muestra la presencia de elementos metálicos y no 

metálicos. El efluente está compuesto por  67% de Cromo total producto del proceso 

de curtido y  19% Na, 4% Mg, 4% Ca, 4% de K, 1% SiO2 y  1% en otros elementos 

que provienen de los aditivos usados en las etapas de salado, remojo, pelambre, 

desencalado y Piquelado, anteriores a la etapa de curtido, y presenta un pH ente 2-3 a 

una temperatura de 20°C de color verdoso. 

 TERCERO: Se encuentra que el efluente presenta  una concentración promedio de 

4334.07 mg/l  promedio para Cromo total , Cr(VI) 120 mg/L y para Cr(III) 3360 

mg/L. Estos valores obtenidos superan los límites máximos permisibles de acuerdo al 

D.S. N° 003 – 2002 – PRODUCE. . Después de la precipitación química con Na(OH), 

las concentraciones de Cromo total y sus valencias VI y III se redujeron a niveles 

aceptables por debajo de los LMP,  para Cromo total se redujo hasta 1.20 mg/L  

concentración por debajo de los 2.5 mg/L establecidos en la normativa  y para el Cr 

VI se registraron valores menores a 0.005 mg/L que se encuentra por debajo de los 

0.3mg/L de la normativa ; el cromo III  no se encuentra especificado, sin embargo su 

mínimo valor registrado después de la experimentación es de 1.065 mg/L.  

 CUARTO: De acuerdo a los resultados obtenidos este método de precipitación con 

Na(OH) , tiene un potencial de remoción del elemento desde un 95.72% hasta un 

99.97%. 

 QUINTO: Según el análisis con el software estadístico STATGRAPICS, nos brinda 

resultados óptimos para la reducción máxima de cromo total  en el efluente con una 

concentración de 2gr para la masa de NaOH y 1.3 hora para el tiempo de agitación. 

 SEXTO: Según el análisis de varianza ANOVA realizado en el programa 

STATGRAPHICS para diseño de experimentos encontramos que hay mayor 

influencia o significancia de la variable X1 masa de hidróxido de sodio que de la 

variable X2 tiempo de agitación.  
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 SEPTIMO: Al introducir los datos de las corridas experimentales , el programa 

Statgraphic, nos indica que la reacción química y resultados de experimentación 

pueden ser predecido por un modelo matemático. 
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 RECOMENDACIONES 

 PRIMERA: Se recomienda realizar las pruebas a un nivel de pilotaje para poder 

estimar con mayor certeza el grado de recuperación de las sales de cromo ya que a esa 

escala participan  mayores variables como es el diseño del tanque de agitación, la 

eficiencia al agitar y mezclar del equipo, entre otros. 

 

 SEGUNDO: Se recomienda realizar las pruebas con la intervención de la variable 

temperatura, pues se sabe que el incremento de temperatura suele ser un catalizador 

de reacciones por lo que se lograría aumentar la velocidad en la que precipitaría el 

cromo además de llegar a una mayor precipitación de este. 

 

 TERCERO: Realizar el estudio de factibilidad de la instalación de una pequeña planta 

de tratamiento de aguas con contenido de cromo que son emitidas por la empresa 

INCAPIELES, para que así también sirva de modelo para otras empresas del mismo 

rubro. 

 CUARTO: Estudiar de la misma empresa INCAPIELES la posibilidad de tratamiento 

de otros efluentes líquidos con otras sustancias nocivas que también son emitidos, 

como es la presencia de SULFUROS que son utilizados para la etapa de pelambre de 

la empresa. 
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ANEXOS 

1. Anexo N°1: Empresas representativas Curtiembreras en Arequipa 

N° EMPRESA 

1 CURTIEMBRE CANEPA SOSA 

Rubro: Vacuno Tapicería Exportador de cuero wet blue 

Av. Pumacahua o Aviación # 616 Cerro Colorado - Arequipa 

Tel: 051 54 254391 Fax: 051 54 254391 

E-mail: albertocanepa@hotmail.com 

Contacto: Luis A. Canepa Contreras 

2 CURTIEMBRE CUMASA 

Rubro:  Productos de Terminación 

Calle Mantaro 500 Zamacola Cerro Colorado - Arequipa 

Tel: 443081 - Fax: 446157 

E-mail: cumasa@terra.com.pe 

3 CURTIEMBRE CRUZ HNOS. S.R.L. 

Rubro: Productos de Terminación 

Ferreñafe 208 San Martin de Socabaya - Arequipa 

Tele: 445720 /  436264 

E-mail: curtiembredrakocruz@hotmail.com 

4 CORAGRINSUR S.A. 

Rubro: Ovino 

Calle Ramis Nº 104 Zamácola - Arequipa 

Tel: 054-270600 E-mail: corarginsursa@hotmail.com 

Contacto: Jorge Zeballos 

5 CURTIEMBRE ACOSTA S.R.L – AREQUIPA 

Calle costa rica 201. José Luis Bustamante Y Rivero. Arequipa 

6 CURTIEMBRE DEL MUEBLE Y VESTIMENTA S.A. C.-COMUVES S.A.C 

Jirón libertad esq. Jr. Sta. Marta. Cerro Colorado. Arequipa. 

mailto:cumasa@terra.com.pe
mailto:curtiembredrakocruz@hotmail.com
mailto:corarginsursa@hotmail.com
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N° EMPRESA 

7 CURTIEMBRE ERNESTO SOSA GOMEZ 

Rubro: Vacuno Calzado 

Jirón Trujillo f-5-8 Semi Rural Pachacutec - Arequipa 

Tel: 255404 

E-mail: ernestososag@hotmail.com 

Contacto: Ernesto Sosa Gómez 

8 

 

CURTIEMBRE GORKY SOSA GOMEZ 

Rubro:  Vacuno Calzado 

Urubamba 105 Urb. Zamacola Cerro Colorado - Arequipa 

Tel: 443111 - Fax: 51-54-443111 

E-mail: maximososa@star.com.pe 

Contacto: Ing. Gorky Sosa G 

9 CURTIEMBRE MARIANO LINO SOTOMAR MORALES 

Prolong. Av. Bolognesi s/n –Yanahuara - Arequipa 

Tel: 270862-253909 

Contacto: Rafael Sotomayor Estrada 

E-mail: jlsotomayore@hotmail.com 

10 CURTIEMBRE OSCAR CARBAJAL E.I.R.L. 

Av. Manco Cápac 133 - LA VICTORIA - Lima y Arequipa 

Tel: 51-1-332-0585 51-54-24-6186 

Fax: 51-1-332-0585 51-54-24-6186 

E-mail: curt_kcarbajal@hotmail.com 

Contacto: Sr. Karlo CARBAJAL C 

11 CURTIEMBRE SAN JOSE 

Rubro: Vacuno Calzado  

Calle Consuelo N° 619 Cercado - Arequipa 

Tel: 054 21-1194/20-3040 - Fax: 054 21-1194 

E-mail: cusajo-cueres@mixmail.com 

Contacto: Edgard Escobar Espinoza 

  

mailto:ernestososag@hotmail.com
mailto:ernestososag@hotmail.com
mailto:maximososa@star.com.pe
mailto:jlsotomayore@hotmail.com
mailto:curt_kcarbajal@hotmail.com
mailto:cusajo-cueres@mixmail.com
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N° EMPRESA 

12 Fábricas Américas - PEDRO P. DIAZ S.A. 

San Agustín 335 - Arequipa 

Tel: 246406 o 241841 

E-mail: ppdiaz@pol.com.pe 

Contacto: Carlos Alberto Palacios Taico - Gerente General 

13 INDUSTRIA DEL CUERO AUSTRAL S.R.L. 

Rubro: Vacuno Calzado 

Parque Industrial Rio Seco Mz. J. lote 3-A-Cerro Colorado - Arequipa 

Tel:: 51 54-444563 - 51 54-205904 - Fax: 51 54-444563 

E-mail: indelca@terra.com.pe 

Contacto: Doris Zegarra Borda 

14 INDUSTRIA DEL CUERO LATINA S.C.R LTDA. 

Calle Inambari 117 Zamácola - Arequipa 

Tel: 0051-054-444115 - Fax: 0051-054-443122 

E-mail: incuerolatina@hotmail.com 

Web: http://www.geocities.com/incuerolatina 

Contacto: Felipe Laura Arapa 

15 KERO PPX S.A. 

Rubro: Exóticos (cueros de Avestruz y Pecarí) 

P.O. Box 248 - Cayetano Arenas - Arequipa 

Tel: 0051 54 289464 Fax: 0051 54 288367 

E-mail: sales@keroppx.com 

Web: http://www.keroppx.com 

Contacto: Michel Hediger - Gerente General 

 

 

 

mailto:indelca@terra.com.pe
mailto:indelca@terra.com.pe
mailto:incuerolatina@hotmail.com
http://www.geocities.com/incuerolatina
mailto:sales@keroppx.com
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N° EMPRESA 

16 PERUVIAN LEATHER EIRL 

Rubro: Vacuno 

Exportadores de Cuero res en wet blue 

Av. Arequipa, Mz. 15 Lote 9B Zona D  Semi Rural  Pachacutec  Cerro Colorado -  

Arequipa 

Tel: 54-446355  54-672533 (móvil) 

E-mail: peruvianleather@hotmail.com 

Contacto: Carlos Chávez Medina - Gerente General 

17 CURTIEMBRES SAN LORENZO SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LTDA. - CURTIEMBRES SAN LORENZO S.R.L 

Avenida independencia 505. Socabaya. Arequipa, Arequipa. 

18 CURTIEMBRE SAN VICENTE S.R.L 

Al costado del camal don Goyo. Cerro Colorado.  Arequipa, Arequipa. 

19 CURTIEMBRE MANTILLA S.A 

Avenida Bolognesi Entre la policía fiscal y el local social. Cerro 

Colorado.  Arequipa, 

20 CURTIEMBRE LA AREQUIPENA S.A 

Calle Jacinto Ibáñez 310. Arequipa. Arequipa, Arequipa. 

21 CURTIEMBRE INCAPIELES E.I.R.L. 

Parque Industrial Río Seco | Arequipa, Perú 

Teléfono(s) (54) 44-4115, (54) 959-384811 y (54) 959-372352 

 

  

mailto:peruvianleather@hotmail.com
mailto:peruvianleather@hotmail.com
http://amerpages.com/spa/peru/cities/view/1180040073
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2. Anexo N°2 :  Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI 
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3. Anexo N°3: Decreto Supremo Nº 044-98-PCM 
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4. Anexo N°4 Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE 
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5. Anexo N°5 Matriz  de Consistencia 

Problema Objetivo Justificación Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

Problema Principal 

¿Cuánto se puede 

recuperar de cromo 

total para que los 

efluentes no 

presenten alta carga 

del elemento 

mediante la 

precipitación química 

con Na (OH).? 

Problemas 

Secundarios 

¿Cuál es la 

composición físico - 

química del efluente 

generado por la 

empresa Incapieles 

E.I.R.L. del proceso 

de curtido? 

¿La concentración de 

cromo total, VI y III 

Objetivo General 

Recuperar la mayor 

concentración de 

cromo total de los 

efluentes del proceso 

de curtido  de la 

empresa curtiembre 

“INCAPIELES” 

aplicando el método 

de precipitación 

química Na (OH). 

Objetivos 

Específicos 

Caracterizar el 

efluente del proceso 

de curtido de la 

empresa Incapieles 

E.I.R.L. para 

identificar que 

elementos existen 

aparte del Cromo. 

En el aspecto 

ambiental: la 

industria de 

curtiembre genera 

una gran cantidad de 

residuos sólidos y 

líquidos  que 

necesitan tratamiento 

adecuado antes de ser 

vertidos a los 

alcantarillados o 

cuerpos de agua. 

Estos efluentes 

contaminados 

contienen  metales 

como cromo, sulfuro 

y azufre, dañinos para 

el entorno ambiental. 

En el aspecto social: 

La medición de la 

exposición a 

Hipótesis General. 

Es probable que el 

proceso de 

precipitación con 

hidróxido de sodio 

permita la 

recuperación de 

cromo total  de los 

efluentes de la 

curtiembre 

INCAPIELES mayor 

a un 50% del 

contenido de cromo 

identificado 

inicialmente. 

Hipótesis 

Específicas. 

Es probable que al 

realizar un análisis de 

características físico-

químicas, se 

 

Variable 

Independiente 

Concentración de 

Na(OH) 

Tiempo de agitación 

 

Concentración de 

Cromo Total Inicial 

Concentración Inicial 

de Cr(III) y (VI) 

Caracterización de 

elementos químicos 

presentes 

Recojo de muestras de 

efluente 

Acondicionamiento de 

muestras para análisis 

inicial 

Filtración Primaria 

Experimentación con 

Na(OH) para reducir el 

cromo en el efluente 

Filtración de solución 

contaminada tratada con 

Na(OH) 

Análisis experimental. 

Conclusiones. 

 

 

 

Variable Dependiente 

Concentración de  

Cromo total 

recuperado por el 

método de 

precipitación química. 

- Concentración de 

Cromo Total Final 

- Concentración 

Final de Cr(III) y 

(VI) 
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después de la 

precipitación química 

con Na(OH) superara 

los límites máximos 

permisibles? 

¿Cuál será el 

porcentaje de 

reducción con 

precipitación con 

Na(OH) de  cromo 

total en el efluente? 

¿Cuáles serán los 

factores óptimos de 

las variables para 

reducir el máximo de 

cromo total? 

¿Serán influyentes 

las variables masa de 

hidróxido de sodio y 

tiempo de reacción 

frente a la 

recuperación de 

cromo en la 

precipitación 

Identificar si la 

presencia de Cromo 

total, Cromo VI y 

Cromo III en los 

efluentes del proceso 

de curtido de la 

empresa Incapieles 

E.I.R.L. se encuentra 

en los límites 

máximos después de 

la experimentación 

con Na (OH). 

Cuantificar el 

porcentaje de 

reducción de Cromo 

Total en el efluente. 

Determinar la 

concentración de Na 

(OH) y tiempo de 

agitación óptimas 

para la reducción 

máxima de cromo en 

el efluente. 

Identificar la 

numerosos factores 

ambientales es 

compleja porque no 

disponemos de 

sistemas adecuados 

de información y 

vigilancia sanitaria 

que permitan valorar 

la magnitud y 

gravedad de los 

riesgos. 

Debido a su 

degradación, el 

cromo generalmente 

no permanece en la 

atmosfera, sino que 

se deposita en el 

suelo y en el agua; y 

puede cambiar de una 

forma a otra en el 

agua y el suelo, 

dependiendo de las 

condiciones presentes 

de este modo llegar a 

la cadena alimenticia 

encuentre otros 

elementos en el 

efluente recogido del 

proceso de curtido de 

la empresa Incapieles 

E.I.R.L. 

Es probable que la 

concentración de 

cromo total, Cromo 

III y Cromo VI en los 

efluentes del proceso 

de curtido supere los 

lmp y que al realizar 

la experimentación 

las concentraciones 

disminuyan hasta 

niveles aceptables. 

Es probable que el 

proceso de 

precipitación con 

hidróxido de sodio 

permita la reducción 

de cromo total en los 

efluentes de la 

curtiembre 
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química? 

¿Cuál será el modelo 

matemático del 

diseño de 

experimentos 

establecido? 

influencia de las 

variables: 

Concentración de 

Na(OH) y tiempo de 

agitación en la 

experimentación. 

Establecer el modelo 

matemático para la 

reducción de cromo 

que involucre las 

variables de 

Concentración de 

Na(OH) y tiempo de 

agitación. 

y afectar al ser 

humano. 

 

En el aspecto 

técnico: A través de 

esta investigación  se 

podrá determinar la 

eficiencia de 

recuperación de 

cromo  total de los 

efluentes de la 

industria de 

curtiembre en 

Arequipa y la 

reducción de carga 

contaminante por este 

metal, que 

adecuándose a la 

industria de la 

curtiembre podrían 

evitar sanciones por 

parte de entidades 

fiscalizadoras 

ambientales, 

optimizar su proceso 

INCAPIELES hasta 

en un 90%. 

Es probable que al 

precisar el desarrollo 

experimental y el uso 

del software 

Statgraphic se pueda 

lograr la obtención de 

datos óptimos para la 

reducción de cromo. 

Es probable que la 

variable 

concentración de 

Na(OH) y la variable 

tiempo de agitación 

influyan en el proceso 

de precipitación de 

cromo. 

f) Es probable 

que se pueda generar 

un diseño matemático 

para la reducción de 

cromo en efluentes 

mediante el programa 
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de curtido y poder 

certificarse como una 

empresa con 

responsabilidad 

ambiental. 

Statgraphic. 
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6. Anexo N°6 Resultados de Analisis de laboratorio 
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